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ABSTRACT 

Lithium-Polymer-Akkumulatoren (kurz: LiPo) sind wegen ihrer hohen Energie- und Leistungsdichte 

meist die erste Wahl der Akkutechnologie, wenn es darum geht mobile Gerätschaften wie Handy, 

Laptop oder auch Elektroauto mit Energie zu versorgen. Neben den Vorteilen dieser Technologie 

bringt sie allerdings auch gravierende Nachteile mit sich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nickel-

Metall-Hybrid-Akkus (NiMH) besteht beim Überladen von LiPo-Akkus Feuergefahr, sowie beim 

Unterladen die Gefahr den Akku zu zerstören. Diese Gefahren können eingedämmt werden indem 

der LiPo-Akku in Kombination mit einem, wie in dieser Arbeit entwickelten, Batterie Management 

System (BMS) verwendet wird. 

Als erster Schritt der Entwicklung werden verschiedene Fakten zusammengetragen, welche die 

Lebensdauer eines LiPo Akkus beeinflussen. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden dann die 

zwei vorherrschenden Balancierverfahren mit Hinblick auf die Lebensdauer des Akkus analysiert. 

Als zweiter Schritt werden die drei Hardwareprobleme vorgestellt, die bei der Entwicklung eines BMS  

gelöst werden müssen. Zu jedem Problem werden verschiedene Lösungsvorschläge aufgezeigt und 

miteinander verglichen. 

Im letzten Schritt wird dann aus den gewonnenen Erkenntnissen ein optimal auf die gestellten 

Anforderungen abgestimmtes BMS entwickelt und evaluiert. 

Alle Anforderungen konnten erfüllt werden und wurden teilweise sogar übertroffen. Der 

Balancierstrom des BMS erreicht mit 84 mA das Doppelte des geforderten Wertes. Auch der 

Stromverbrauch übertrifft mit lediglich 197 µA die Anforderungen bei weitem. Trotzdem wurden 

Größe und Kosten nicht vernachlässigt. Das BMS ist geringfügig kleiner als die geforderten 50 x 30 x 

мл ƳƳ ǳƴŘ ƪƻǎǘŜǘ Ƴƛǘ мΣлр ϵ ǇǊƻ Zelle weniger als alles Vergleichbare. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 EINLEITUNG 

Japan, 11. März 2011, die Erde bebt und eine Erdbebenwoge (jap. Tsunami) rollt auf die Küste von 

Fukushima, dem Standort des 1966 erbauten Kernkraftwerks Fukushima Daiichi zu. Innerhalb 

weniger Sekunden nach Auftreffen des Tsunamis werden sicherheitskritische Einrichtungen des 

Kraftwerks so stark beschädigt, dass der Super-GAU nicht mehr abzuwenden ist. Spätestens nach 

diesem Unfall erkennt die Bundesregierung, dass sich das Atomzeitalter mit günstiger und reichlich 

vorhandener Energie seinem Ende neigt. Daraufhin werden Investitionen in erneuerbaren Energien 

wie Windkraft, Wasserkraft und auch Sonnenenergie getätigt, um der Kernkraft bis 2020 den Rücken 

kehren zu können. Auch wenn diese Energien keinen Super-GAU herbei führen können, besitzen sie 

doch einen gravierenden Nachteil. Sie sind nur dann verfügbar wenn der Wind weht, das Wasser 

fließt oder die Sonne scheint. Um erneuerbaren Energien zum Durchbruch zu verhelfen, bedarf es 

also einem Energiespeicher, der mit überschüssiger Energie gefüllt werden kann, wenn im Stromnetz 

Überfluss besteht  und zudem Energie in das Stromnetz abgibt, wenn erhöhter Bedarf besteht. 

Eine Möglichkeit zur Speicherung von elektrischer Energie besteht in der Nutzung von 

Akkumulatoren, welche elektrische Energie in Form von elektrochemischer Energie speichern und bei 

Bedarf auch wieder abgeben können. 

Es existieren zahlreiche Akkutypen wie zum Beispiel der Nickel-Metallhybrid-  oder der Blei-Akku, die 

in letzter Zeit allerdings mehr und mehr durch leistungsstärkere Lithium-Polymer-Akkus ersetzt 

werden. 

Neben der stationären Speicherung von Energie eignet sich der LiPo Akku wegen seiner 

vergleichsweisen hohen Energie- und Leistungsdichte auch zur Energieversorgung mobiler 

Gerätschaften wie Handy, E-Bike oder auch Elektroauto. 

Während bei einem Handy noch eine einzelne LiPo-Zelle genügt um den Energiebedarf zu decken, 

müssen LiPo-Zellen bei größerem Energiebedarf wie beispielsweise dem Elektroauto oder einer 

Stromnetz-Puffer-Batterie zu einem Akkupack verschaltet werden. In einem Akkupack befinden sich 

mehrere parallel und in Serie geschaltete Zellen, die von außen wie ein großer Akku mit erhöhter 

Spannung betrachtet werden. Dies hat aber den Nachteil, dass einzelne Zellen des Akkupack 

während dem Lade- und Entladevorgang nicht mehr individuell vom Ladegerät überwacht werden 

können. Wegen Herstellertoleranzen und Alterungsprozessen  können Zellen innerhalb des 

Akkupacks weniger Kapazität enthalten als andere und nach mehreren Lade- und Entladezyklen über- 

bzw. unterladen werden. 

Um dies zu verhindern, soll in dieser Arbeit ein Batterie-Management-System (kurz: BMS) entwickelt 

werden, welches innerhalb des Akkupacks verbaut ist und durch Balanciermaßnahmen alle Zellen 

aneinander angleicht. 
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1.2 ZIELSETZUNG 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zuerst die LiPo-Technologie genauer zu betrachten, um anschließend aus 

den gewonnen Erkenntnissen ein optimal auf die LiPo-Technologie abgestimmtes BMS entwickeln zu 

können. 

Bei der Entwicklung des BMS sollen außerdem verschiedene Designmöglichkeiten aufgezeigt und 

verglichen werden, und aus den daraus gewonnen Erkenntnissen dann ein optimal auf die 

Anwendung zugeschnittenes BMS entstehen. 

Der Einsatzort des BMS soll im Bereich E-Bike- oder Pedelec-Akku liegen, woraus folgende 

Anforderungen entstehen. 

Es sollen 6 - 24 Zellen bis zu einer Größe von 20Ah pro Zelle unterstützt werden. Es soll möglich sein 

das BMS mit externen Systemen zu verbinden, um beispielsweise den aktuellen Akkustand 

übermitteln zu können. Außerdem soll das BMS die Größe des Akkupacks kaum verändern, und auch 

dauerhaft in diesem verbaut werden.  Um den Akkupack durch die dauerhafte Verbindung mit dem 

BMS nicht zu entladen, muss besonderen Wert auf energiesparendes Design gelegt werden. 

Schlussendlich soll das gesamte System so kostengünstig wie möglich sein. 

Zusammenfassend gelten folgende Anforderungen: 

- Modularer Aufbau für bis zu 24 Zellen in Serie 

- Für LiPo-Zellen bis ~ 20Ah 

- Kommunikationsfähig 

- Kleiner Formfaktor: 30 x 50 x 10 mm 

- Geringer Stromverbrauch: < 1mA 

- Einfache Herstellung  

- Geringer Preis pro Zelle 

 

1.3 MOTIVATION 

Es existieren zwar bereits zahlreiche BMS auf dem Markt (siehe Abschnitt 7.3), allerdings erfüllen 

keine die in dieser Arbeit geforderten Anforderungen: 

- Modulare BMS sind meist auf große Zellen ausgelegt und sind deswegen zu groß 

- Kommunikationsfähige und parametrierbare BMS sind im Bereich von 400ϵ ŀƴƎŜǎƛŜŘŜƭǘ ǳƴŘ 

übersteigen damit teilweise den Preis des Akkus selbst. 

- Der Stromverbrauch der auf dem Markt befindlichen BMS ist sehr hoch 

Aus diesen Gründen wird in folgender Arbeit ein eigenes BMS entwickelt. 

1.4 GLIEDERUNG 

Die folgende Arbeit lässt sich in 5 Kapitel  unterteilen: 

Analyse der LiPo-Akku-Technologien: Ziel dieses Abschnittes ist es die Funktionsweise der 

verschiedenen LiPo-Akku-Technologien aufzuzeigen und miteinander zu vergleichen. Des Weiteren 
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werden die inneren Vorgänge des Akkus während dem Lade- und Entladevorgang genauer 

betrachtet, um Erkenntnisse zur Optimierung des Balancieralgorithmus des BMS zu erlangen. 

Balancierverfahren: In diesem Abschnitt geht es um das Balancieren von LiPo Akkupacks. 

Insbesondere wird darauf eingegangen warum eine Balancierung nötig ist und wie sie am besten 

funktionieren sollte. 

Aufzeigen von verschiedenen Designmöglichkeiten: In diesem Abschnitt werden verschiedene 

elektrotechnische Realisierungen veranschaulicht, welche es ermöglichen Spannungen einzelner 

Zellen zu messen und Energie zwischen den Zellen zu transferieren.  

Realisierung des BMS: In diesem Kapitel werden die im vorangegangen Kapitel gewonnenen 

Erkenntnisse genutzt, um einen Schaltplan, Platine und Software für ein voll funktionsfähiges BMS zu 

entwickeln.  

Evaluierung: Nachdem ein funktionsfähiges BMS hergestellt wurde, wird es im Hinblick auf die 

gestellten Anforderungen evaluiert. 
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2 ANALYSE DER AKKU-TECHNOLOGIEN 

 

2.1 AKKU GRUNDBEGRIFFE 

Um im Folgenden die verschiedenen LiPo-Technologien und Funktionsweisen genauer beschreiben 

zu können, bedarf es zuerst einigen Begriffserklärungen. 

Spannung einer Zelle [V] 

Die Spannung einer Zelle wird im unbelasteten Zustand gemessen und lässt sich als Indikator des 

Ladezustands deuten. Je voller eine Zelle ist, desto höher ist ihre Spannung. Die Spannung ist also 

proportional zum Ladezustand wie Abbildung 1 verdeutlicht. 

 

Abbildung 1: Spannungsverlauf beim Entladen einer LiPo-Zelle, aus (Popov, et al., 2004) 

Wie man erkennen kann, besteht zwischen Akkuspannung und Ladezustand kein linearer 

Zusammenhang. 

Minimale und maximale Spannung variieren je nach Akku-Technologie zwischen 2,0 und 4,2 Volt, und 

müssen eingehalten werden, um die vom Hersteller angegebene Lebensdauer zu erreichen. 

Kapazität einer Zelle [Ah] 

Der Energiegehalt einer Zelle wird meist in Amperestunden [Ah] angegeben und mit dem Buchstaben 

C für engl. Capacity abgekürzt. Hierbei wird bewusst nicht die Wattstunde [Wh] als Einheit für die 

Beschreibung der Energiemenge genutzt, da sich dadurch wegen der variablen Zellspannung 

während des Entladens die Berechnung des entnehmbaren Stroms [A] sehr erschwert. 

Innenwiderstand ώʍϐ 

Der Innenwiderstand einer Zelle wird in Ohm [ʍ] angegeben und ist ein Indikator für den maximalen 

Entladestrom, sowie für das Alter der Zelle. Je älter eine Zelle ist und desto öfter sie geladen wurde, 

desto höher ist ihr Innenwiderstand gegenüber dem Neuzustand.  
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Entladestromfaktor 

Der Lade- sowie der Entladestrom der Zelle wird meist in einem Vielfachen der Kapazität angegeben. 

Beispielsweise bedeutet ein maximaler Ladestromfaktor von 0,5C, dass pro Stunde die Hälfte der 

maximalen Kapazität der Zelle geladen werden kann. 

Entladezustand: DOD 

Der Entladezustand (engl.: Depth of Discharge, kurz DOD) beschreibt zu wie viel Prozent eine Zelle 

entladen wurde. Ein DOD von 80% bedeutet beispielsweise, dass sich noch 20% Restkapazität in der 

Zelle befindet. Der DOD wird meist im Zusammenhang mit der Lebensdauerangabe des Herstellers 

verwendet, um die Lebensdauer bei verschiedenen Entlademustern  zu spezifizieren. 

Ladezustand: SOC 

Der Ladezustand (engl.: State of Charge, kurz SOC) ist das Gegenteil zum DOD. Er gibt also an wie viel 

Prozent der Gesamtkapazität sich noch in der Zelle befindet und wird meist im Zusammenhang mit 

Lade- oder Balanciervorgängen verwendet. 

Lebensdauer 

Die Lebensdauer einer Zelle wird als Anzahl der Ladezyklen einer bestimmten Tiefe (DOD) spezifiziert, 

nach denen die Kapazität der Zelle auf 80% ihres Ausgangswertes gefallen ist. Beispielsweise 

bedeutet eine Lebensdauer Angabe von 500 Zyklen bei 100% DOD, dass eine Zelle 500-mal komplett 

geladen und wieder entladen werden kann und danach noch 80% ihrer Nennkapazität besitzt.  

Energiedichte [Wh/kg] 

Die Energiedichte einer Zelle ist definiert als das Verhältnis zwischen der gespeicherten 

Energiemenge und der Masse der Zelle. Sie wird mit Wattstunden pro Kilogramm [Wh/kg] 

angegeben und lässt sich berechnen, indem man die Nennspannung mit der Nennkapazität des 

Akkus multipliziert und dann durch das Gewicht dividiert.  

Tabelle 1 zeigt den typischen Energiegehalt einiger Speichersysteme. 

Speichertechnologie  Energiedic hte [Wh/kg]  
Lebensdauer bei 

100% DOD 

Elektrolyt - Kondensator  0,01 100.000x 

Blei Akku  30 500x 

Lithium Titanat Akku  90 10.000x 

Nickel Metallhybrid Akku  100 500x 

Lithium Polymer Akku  125 1.000x 

Wasserstoff inkl. Tank  331 қ 

Lithium Luft Akku 1 1000 100x 

Tabelle 1: Vergleich der Energiedichte verschiedener Speichertechnologien, aus (wikipedia, Energiedichte) 

Kondensatoren können in Bezug auf ihr Gewicht nur sehr wenig Energie speichern. Der Blei-Akku 

steht schon etwas besser da. Lithium Polymer Akkus können in Bezug auf ihr Gewicht allerdings die 

                                                             
1 In Entwicklung 
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meiste Energie speichern. Der Lithium-Luft-Akku befindet sich derzeit noch in Entwicklung, soll aber 

den LiPo Akku in Bezug auf seine Energiedichte um eine Größenordnung überbieten. 

Neben der Energiedichte in Bezug auf das Gewicht wird bei manchen Speichertechnologien auch die 

Energiedichte in Bezug auf das Volumen in Betracht gezogen, falls diese sich wesentlich 

unterscheiden. Beispielsweise besitzt reiner Wasserstoff eine Energiedichte von 40k Wh/kg bei einer 

volumetrischen Energiedichte von nur 2,7 Wh/l bei einem Bar Kompression. Zum Vergleich hat 

Benzin mit 12 kWh/kg eine volumetrische Energiedichte von 9,6k Wh/l. 

Leistungsdichte [W/KG] 

Die Leistungsdichte beschreibt wie viel Leistung pro Gewichtseinheit des Speichers zur Verfügung 

steht. Sie wird in Watt pro Kilogramm angegeben und wird meist nur dann beachtet, wenn 

besonders viel Leistung benötigt wird, oder nur wenig Leistung zur Verfügung steht. Tabelle 2 zeigt 

die typische Leistungsdichte einiger Systeme. 

Speichertechnologie  Leistungsdichte [W/kg]  

PEMFC Brennstoffzelle 2502 

Lithium Polymer  500 

Lithium Titanat  4000 

Elektrolyt Kondensator  10000 

Tabelle 2: Leistungsdichte verschiedener Speichertechnologien, aus  (wikimedia, Energiespeicher) 

Kondensatoren liefern beispielsweise viel Leistung bei nur wenig Gewicht und werden deshalb oft 

zum kurzzeitigen Ausgleichen von Spannungsspitzen eingesetzt. 

2.2 AKKU FUNKTIONSWEISE 

Generell besteht jede Batterie, wie auch jeder Akku, aus zwei verschiedenen Elektroden. Einem 

verbindenden Elektrolyt und einem Separator. Dabei fungiert eine Elektrode als Anode, also als 

Elektronenspender, der negative Pol des Akkus, und eine Elektrode als Kathode, welche Elektronen 

absorbiert, also der positive Pol des Akkus. Abbildung 2 zeigt den Aufbau einer einfachen Batterie auf 

Basis von Zink und Kupfer, das sog. Daniell Element. 

                                                             
2  (Zedda & Schlota, 1999/2000) 
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Abbildung 2: Aufbau des Zink-Kupfer-Akkus, aus (Winter & Möller, 2005) 

Der negative Pol besteht aus Zink, der positive aus Kupfer. Die Elektrolyt-Lösung besteht aus Kupfer- 

und Zinksulfat. Der Separator besteht aus einem ionendurchlässigen Filterpapier. 

Das Redoxpotential (siehe Tabelle 3: Redoxpotentiale verschiedener Stoffe) des Zinks beträgt -0,76 

Volt, während das Potential von Kupfer bei 0,35 Volt liegt. Dies ergibt eine Spannung von 0,35- (-

0,76) = 1,11 Volt. Verbindet man also die beiden Halbzellen mit einer Glühlampe, fließen bedingt 

durch das geringere Potential des Zinks, Elektronen in Richtung des Kupfers. Formel (1) zeigt die am 

negativen Pol ablaufende Oxidationsgleichung. Zink reagiert zu zwei Elektronen und einem Zink-Ion 

welches in den Elektrolyten übergeht. 

ὤὲO ὤὲ ςὩ  (1) 

Am positiven Kupferpol werden die Elektronen aufgenommen, wie Formel (2) beschreibt. Ein in der 

Elektrolytlösung vorhandenes Kupfer-Ion reduziert mit zwei Elektronen zu Kupfer. 

ὅό ςὩ ᴼὅό (2) 

Im Elektrolyt der Zink Elektrode entsteht nun ein ὤὲ  -Überschuss, während im Elektrolyt der 

Kupfer Elektrode ein Ὓὕ  -Überschuss entsteht. Durch das ionendurchlässige Filterpapier 

diffundieren die beiden Ionen in das jeweils andere Elektrolyt und rekombinieren zu ὤὲὛὕ. 

Schließt man nun anstatt der Glühlampe eine Spannungsquelle mit einer Spannung größer der 

Potentialdifferenz der beiden Halbzellen an, so laufen alle Prozesse in umgekehrter Richtung ab und 

der Akku wird wieder geladen. Einzig die Mischung von Kupfer- und Zinksulfat im Elektrolyten der 

Kupferelektrode lässt sich nicht mehr vollständig entmischen, wodurch die Lade- und Entladezyklen 

dieses Akkus stark begrenzt sind. 
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2.2.1 REDOXPOTENTIAL 

Das Redoxpotential beschreibt die Bereitschaft eines Stoffes in einem Stoffpaar Elektronen 

aufzunehmen oder abzugeben. Der Stoff mit dem geringeren Potential gibt Elektronen ab, während 

der Stoff mit dem höheren Potential Elektronen aufnimmt. Generell lässt sich sagen je größer das 

Potential zwischen Kathoden- und Anodenmaterial eines Akkus ist, desto größer ist seine 

Energiedichte. Tabelle 3 zeigt einige für Akkus typische Stoffe und ihre Redoxpotentiale bei 

Verwendung einer Wasserstoff Halbzelle als Reaktionspartner. 

Material  Formel  Redoxpotential [V]  

Cobalt ╒▫   ▄ ╒▫  1,82 

Titan  ╣░   ▄ ╣░ 1,25 

Eisen ╕▄   ▄ ╕▄  0,77 

Kupfer  ╒◊   ▄ ╒◊ 0,35 

Wasserstoff  ╗   ▄ ╗  0 

Cobalt ╒▫   ▄ ╒▫ -0,28 

Zink  ╩▪   ▄ ╩▪ -0,76 

Lithium  ╛░   ▄ ╛░ -3,04 

Tabelle 3: Redoxpotentiale verschiedener Stoffe bei Standardbedingungen3, aus (wikipedia, Standard_electrode_potential) 

Man erkennt, dass Lithium wegen seines großen negativen Potentials ein perfekter Kandidat für den 

negativen Pol eines Akkus ist, während Cobalt und Eisen ein guter Stoff für den Positiven Pol eines 

Akkus ist. 

2.3 LITHIUM AKKU MATERIALIEN UND FUNKTIONSWEISE 

Lithium Akkus bestehen wie auch das Daniell Element aus zwei Elektroden. Einem Elektrolyten und 

dem Separator, die in diesem Abschnitt genauer erklärt werden. 

Dabei wird auf folgende Punkte eingegangen: 

- Elektrolyt und Separator 

o Lithium Ionen 

o Lithium Polymer 

- Kathoden 

o ὒὭὅέὕ  

o ὒὭὓὲὕ 

o ὒὭὊὩὖὕ 

- Anoden 

o ὒὭὝὭὕ  

 

2.3.1 ELEKTROLYT UND SEPARATOR 

Der Separator hat die Aufgabe die beiden elektrolytgetränkten Elektroden voneinander zu trennen, 

gleichzeitig aber ein guter Ionenleiter zu sein.  

                                                             
3 Standardbedingungen: 25°C, 1 Atmosphäre, hochreines Material 
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Beim Lithium-Akku existieren zwei vorherrschende Separatorbauweisen. Zum einen Lithium-Ionen 

und zum anderen Lithium-Polymer, wie in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Schematischer Aufbau Lithium-Ionen und Polymer 

Die Anode besteht aus Lithium (Blau). In der Mitte befindet sich der Elektrolyt mit Separator 

(Hellblau, Rot). Die Kathode besteht aus ὒὭὅέὕ  oder ὒὭὓὲὕ (Orange + Blau) 

2.3.1.1 LITHIUM-IONEN 

Beim Lithium-Ionen-Akku besteht der Separator aus einem ionendurchlässigen Kunststoff und ist von 

einem flüssigen Elektrolyten, wie zum Beispiel Lithiumhexafluorphosphat  ὒὭὖὊ   gelöst in 

Ethylencarbonat umgeben. Durch die flüssige Eigenschaft muss durch die äußere Hülle des Akkus 

sichergestellt werden, dass Separator und Elektrolyt des Akkus an ihrem vorgesehenen Platz bleiben. 

Dies limitiert vor allem die möglichen Bauformen und erhöht die Herstellungskosten. Ein Lithium-

Ionen-Akku benötigt immer ein festes und stabiles Gehäuse. 

2.3.1.2 LITHIUM-POLYMER 

Der Lithium-Polymer-Akku verwendet im Gegensatz zum Lithium-Ionen-Akku keinen flüssigen, 

sondern einen gelartigen Elektrolyten wie Polyvinylidenfluorid der direkt auf dem Separator 

aufgebracht ist. Der Separator besteht ebenfalls aus einem ionendurchlässigen Kunststoff und liegt 

als Folie vor. Dies erleichtert und vergünstigt vor allem die Herstellung des Akkus. Die Elektroden 

werden mit dem gelgetränkten Separator verpresst und verbacken und besitzen genug 

Eigenstabilität, so dass kein stabiles Gehäuse mehr benötigt wird. Dadurch lassen sich Lithium-

Polymer-Akkus fast in jeder erdenklichen Bauform herstellen. Neben den Herstellungsvorteilen 

besitzen sie auch eine bessere Ionenleitfähigkeit, weswegen sich die Nennspannung des Akkus 

gegenüber dem Lithium-Ionen-Akku meist um 0,1 Volt erhöht. 
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2.3.2 ELEKTRODENMATERIALIEN 

Im folgenden Abschnitt werden die am meisten verwendeten Kathoden- und Anoden-Materialien, so 

wie die daraus resultierenden Akkus vorgestellt. 

2.3.2.1 LITHIUM COBALT OXID 

Der Lithium-Cobalt-Oxid (kurz: ὒὭὅέὕ) Akku benutzt wie der Name schon andeutet,  ὒὭὅέὕ  als 

Kathodenmaterial und Kohlenstoff, meist in Form von Graphit, als Anodenmaterial. Er wurde 

erstmals 1980 von John B. Goodenough beschrieben und seitdem fortlaufend weiterentwickelt. Die 

Nennspannung beträgt 3,6 Volt in der Lithium-Ionen Version und 3,7 ς 3,8 Volt in der Lithium-

Polymer Version. Je nach Ladezustand schwankt die Leerlaufspannung zwischen 3,0 und 4,2 Volt. Die 

Energiedichte beträgt 100-200 Wh/kg, sowie 200-300 Wh/l bei einer Leistungsdichte von 100-200 

W/kg. Je nach Hersteller variiert die mögliche Anzahl von Ladezyklen zwischen 200 und 1000 bei 

100% DOD. Die Selbstentladung beträgt bei Raumtemperatur ca.  5-10% monatlich (General 

Electronics Battery Co., Ltd., 2006).  

Der Akku sollte minimal bei -20°C betrieben werden, da der Elektrolyt bei diesem Temperaturbereich 

zu gefrieren beginnt und dadurch die chemischen Reaktionen nur noch sehr gehemmt oder gar nicht 

mehr ablaufen können. Außerdem sollte eine Betriebstemperatur von 60°C nicht überschritten 

werden. Bei Überladung oder Überhitzung des Akkus scheidet sich Sauerstoff von der Kathode ab 

und reagiert exothermisch mit dem organischen Elektrolyten innerhalb der Zelle. Dadurch erhöht 

sich die Temperatur weiter und es kommt zu einer immer stärker werdenden Kettenreaktion, dem so 

genannten αThermischen Durchgehenά. Ohne Kühlung von außen kommt es unweigerlich zur 

Explosion und Zerstörung des Akkus. 

Folgende Gleichungen zeigen die Reaktionen die an Anode (Formel (3)) und Kathode (Formel (4)) 

stattfinden. 

 ὒὭὅ ὅ ὒὭ Ὡ  (3) 

 

 ςὒὭȟὅέὕ ὒὭ Ὡ ςὒὭὅέὕ  (4) 

 

Die  Verwendung von Cobalt im Kathodenmaterial bringt sehr hohe Material- und Herstellungskosten 

mit sich. Während Cobalt in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt 40$/kg kostete, bewegte sich 

Mangan (siehe Abschnitt 2.3.2.2) nur im Bereich von 4$/kg (mobile-power.info, Handelspreise). 

Zudem steht ὒὭὅέὕ  im Verdacht Herzmuskelerkrankungen auszulösen (wikipedia, 

Lithium_cobalt_oxide). 

2.3.2.2 LITHIUM PERMANGANATE 

Der Lithium-Permanganate-Akku (kurz: ὒὭὓὲὕ) besitzt eine Kathode aus ὒὭὓὲὕ und eine Anode 

aus Kohlenstoff, meist aus Graphit. Im Wesentlichen funktioniert er genau so wie der Lithium-Cobalt-

Akku, besitzt allerdings nicht alle seiner negativen Eigenschaften. Neben geringerem Preis und 

bessere Umweltverträglichkeit des Mangans, ist der Lithium-Permanganate-Akku auch eigensicherer 
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als der Lithium-Cobalt-Akku. Da Mangan nicht mit Lithium reagiert, kann es zu keiner Abscheidung 

von Sauerstoff kommen, sodass ein thermisches Durchgehen aufgrund von Kathodenmaterial-

Reaktionen ausgeschlossen ist. Die Kathodenreaktion ist durch Formel (5) beschrieben. 

ὒὭὓὲὕ ὒὭ Ὡ ὒὭὓὲὕ (5) 

Die Anodenreaktion ist äquivalent zum Lithium-Cobalt-Akku (Formel (3)) 

2.3.2.3 LITHIUM EISEN PHOSPHAT 

Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku (kurz: ὒὭὊὩὖὕ)  wurde 1996 an der Universität von Texas in Austin 

erfunden und ist derzeit die am vielversprechendste Akkutechnologie auf dem Markt. Er besitzt zwar 

nur eine Energiedichte von 90-110 wh/kg, dafür aber eine hohe Leistungsdichte von 1800 W/kg und 

eine überragende Lebensdauer von 5000 Zyklen. Außerdem ist er schnellladefähig mit bis zu 3C und 

kann Entladeströme von über 20C liefern. Die Nennspannung liegt bei 3,2 Volt mit einem 

Arbeitsbereich von 2,8 bis 3,7 Volt (winston-battery, WB-LYP100AHA). 

Durch die Verwendung von Eisen und Phosphor als Kathodenmaterial können die Akkus sehr 

kostengünstig produziert werden und sind zudem noch Umweltfreundlicher als cobalt- oder 

manganhaltigen Akkus. 

Zudem besitzt der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku die höchste Eigensicherheit aller auf dem Markt 

befindlichen LiPo-Technologien. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich Sauerstoff im ὒὭὊὩὖὕ -

Material  nur unter extremen Bedingungen abscheidet (Valence Technology, 2013) und somit kaum 

Explosions- oder Feuergefahr besteht. 

Formel (6) beschreibt die an der Kathode stattfindende Reaktion. 

ὒὭὊὩὖὕ ὒὭ Ὡ ὊὩὖὕ (6) 

Die Anodenreaktion ist äquivalent zum Lithium-Cobalt-Akku (Formel (3)) 

2.3.2.4 LITHIUM TITANAT 

Beim Lithium-Titanat-Akku (kurz: ὒὭὝὭὕ ) besteht die Anode nicht wie sonst aus Kohlenstoff, 

sondern aus ὒὭὝὭὕ , während die Kathode aus den üblichen Materialien wie  ὒὭὓὲὕ oder ὒὭὅέὕ  

hergestellt wird. Lithium-Titanat besitzt im Vergleich zu Kohlenstoff eine 30-fach größere Oberfläche, 

die den Elektronenfluss begünstigt und den Akku somit hochstromfähig macht. Die Leistungsdichte 

beträgt 4000W/kg, obwohl die Energiedichte mit 70-90 Wh/kg gegenüber dem ὒὭὅέὕ  -Akku 

geringer ist. Die geringere Energiedichte ist auf die geringere Nennspannung von nur 2,4 Volt, bei 

einer Arbeitsspannung von 1,7 ς 2,8 Volt, zurückzuführen (wikipedia, Lithiumtitanat-Akkumulator). 

Durch die veränderte Anode sind Lade- und Entladezyklen von 10000 und mehr möglich. Außerdem 

lässt sich der Akku im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +55°C betreiben (mobile-

power.info, Lithium-Titanat-Akkus). 
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2.3.3 VERGLEICH VON KATHODEN UND ANODEN MATERIALIEN 

Tabelle 4 vergleicht die verschiedenen Kathoden- und Anodenmaterialien und die daraus 

resultierenden Akkuparameter 

Technologie  Nennspannung  
[V]  

Energie-
dichte  

[Wh/kg]  

Leistungs-
dichte 
[W/kg]  

Energie-
dichte  
[Wh/L]  

Zyklen  Selbst-
Entladung  
[%/Monat]  

╛░╒▫╞  3,7 180 200-300 340-400 400 5-10 

╛░╜▪╞  3,8 100 ? ? 300 ? 

╛░╣░╞  2,4 70-90 4000 140-180 10000 ? 

╛░╕▄╟╞ 3,2 90-110 1800 220 5000 3 

Tabelle 4: Vergleich der Akku-Chemie, aus (General Electronics Battery Co., Ltd., 2006), (winston-battery, WB-LYP100AHA) 

 

2.4 LADUNG EINER LIPO-ZELLE 

Das Laden von LiPo-Zellen ist ein sehr kritischer Vorgang und sollte nur mit spezieller LiPo-

Ladeelektronik durchgeführt werden, denn das  Risiko von Feuer und Explosion bei falscher Ladung 

ist allgegenwärtig. Während modernere Nickel Metall-Hybrid-Akkus beim Überladen nur übermäßig 

heiß werden, neigen LiPo-Akkus eher zu Explosion und Selbstentzündung.  Insbesondere beim 

Lithium-Cobalt-Oxid-Akku besteht durch die interne Bildung von Sauerstoff erhöhte 

Explosionsgefahr. 

Um das überladen zu verhindern werden intelligente Lader verwendet, die Parameter wie Strom, 

Spannung und manchmal auch Temperatur verwenden, um den aktuellen Ladezustand des Akkus zu 

bestimmen. 

Abbildung 4 zeigt den typischen Spannungs- und Stromverlauf während dem Laden einer LiPo-Zelle. 

 

Abbildung 4: Typisches Ladeverhalten einer Li-Ion-Zelle, hier Panasonic CGR-18650CH bei 0.7C Ladestrom und 25°C, aus Datenblatt 

Der Ladeprozess setzt sich dabei aus zwei Teilprozessen zusammen. 
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Konstanter Strom 

In der ersten Ladephase wird die Zelle von dem Lader mit einem konstanten Strom (engl.: constant 

current, kurz: CC) versorgt. Der Ladestrom beträgt typischerweise 1C oder weniger. Durch die 

konstante Energiezufuhr steigt die Zellspannung nun mit der Zeit an. Sobald die Lade-Schluss-

Spannung von 4,2 Volt erreicht wird geht der Lader in die zweite Phase über. 

Konstante Spannung 

Nachdem die Zelle die Lade-Schluss-Spannung erreicht hat, reguliert der Lader den Strom herunter, 

so dass die Spannung konstant bleibt (engl.: constant voltage, kurz: CV). Dies muss geschehen, weil 

die gemessene Spannung nicht der tatsächlichen unbelasteten Akkuspannung entspricht, sondern 

der Akkuspannung plus dem Spannungsabfall über dem Innenwiderstand des Akkus verursacht durch 

den Stromfluss. Die Außen gemessene Spannung ist also höher als die wirkliche Akkuspannung. Um 

dies zu umgehen, wird die Spannung konstant gehalten und der Strom langsam verringert. Dadurch 

verringert sich der Effekt des Spannungsabfalls immer mehr und die Zelle erreicht schlussendlich ihre 

Lade-Schluss-Spannung, wie Abbildung 5 verdeutlicht.  

 

Abbildung 5: Angleich von Leerlauf- und Ladespannung, aus (tjinguytech, 2013) 

Die Ladung wird typischerweise beendet sobald der Ladestrom 0.1C unterschreitet. 

Manche Lader bieten auch eine Schnell-Ladefunktion an, in der lediglich eine CC-Phase, aber keine 

CV-Phase stattfindet. Wegen des immer geringer werdenden Stroms in der CV-Phase wird kaum noch 

Ladung im Akku gespeichert, die Ladezeit aber überproportional erhöht. 

 

2.5 ENTLADUNG EINER LIPO-ZELLE 

Zum Entladen der Zelle kann einfach ein Verbraucher angeschlossen werden. Dabei ist immer darauf 

zu achten, die vom Hersteller angegebene Minimalspannung nicht zu unterschreiten, um die 

Lebensdauer des Akkus nicht zu reduzieren. Typischerweise beträgt diese 3,0 Volt, variiert aber je 

nach Hersteller und Akku zwischen 2,5 und 3,5 Volt.  
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Der maximal entnehmbare Entladestrom beträgt meist 1C und wird durch den Innenwiderstand der 

Zelle limitiert. Bei hochstromfähigen Zellen wie LiFePo4 ist der Innenwiderstand beispielsweise 

wesentlich geringer als bei herkömmlichen LiPo-Zellen. 

Die entnehmbare Ladung relativ zur Nennkapazität variiert je nach Zustand der Zelle, wie im 

Folgenden beschrieben wird. 

2.5.1 TEMPERATURABHÄNGIGKEIT EINES LIPO AKKUS 

Die entnehmbare Ladung hängt stark von der Temperatur der Zelle ab. Je wärmer die Zelle ist, desto 

mehr Ladung kann entnommen werden. Dies hängt damit zusammen, dass die Leitfähigkeit des 

Elektrolyten bei steigender Temperatur stark zunimmt. Abbildung 6 zeigt den Spannungsverlauf 

sowie die entnehmbare Ladung während der Entladung bei unterschiedlichen Temperaturen.  

 

Abbildung 6: Temperaturabhängigkeit der Entladekurve von Panasonic CGR-18650CH bei 1C Entladestrom, aus Datenblatt 

Üblicherweise wird die Nennkapazität bei Raumtemperatur angegeben. Bei höheren Temperaturen 

kann also mehr Ladung entnommen werden als vom Hersteller angegeben. 

Allerdings ist das Erhöhen der Zelltemperatur ein zweischneidiges Schwert, da die Lebensdauer der 

Zelle stark verringert werden kann (siehe Kapitel 2.6.2).  

2.5.2 STROMABHÄNGIGKEIT EINES LIPO-AKKUS 

Neben der Temperaturabhängigkeit hängt die entnehmbare Ladung einer Zelle auch vom 

Entladestrom ab. Abbildung 7 zeigt die maximal entnehmbare Ladung bei unterschiedlichen 

Entladeströmen.  
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Abbildung 7: Stromabhängigkeit der Entladekurve von Panasonic CGR-18650CH bei 25°C 

Generell gilt, je höher der Entladestrom desto weniger Ladung kann aus der Zelle entnommen 

werden. Während dies auch bei verfünffachen des Entladestroms von 0,2C auf 1C gilt, bleibt die 

entnehmbare Energiemenge bei weiterer Verdoppelung des Entladestroms von 1C auf 2C konstant. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die in der Abbildung evaluierte Zelle bei 2C Entladestrom 

erhitzt, wodurch sich die entnehmbare Energiemenge wieder erhöht. 

2.6 LEBENSDAUER EINER LIPO-ZELLE 

Die Lebensdauer jedes LiPos ist begrenzt, kann bei optimaler Handhabung aber wesentlich erhöht 

werden. Im Folgenden wird genauer auf Faktoren und ihren Einfluss auf die Lebensdauer von LiPo-

Zellen eingegangen. Alle in diesem Abschnitt befindlichen Daten und Schlussfolgerungen gelten 

speziell für Lithium-Cobalt-Oxid-Akkus, lassen sich aber meist auf alle Lithium-Akku-Technologien 

übertragen. 

Generell verringert sich die Kapazität eines Akkus nach jedem Lade- und Entladevorgang, im 

folgenden Zyklus genannt, ein wenig. Üblicherweise wird im Datenblatt des Herstellers  eine Grafik 

oder eine Zyklenanzahl angegeben, die beschreibt, nach wie vielen Zyklen unter 

Standardbedingungen ein Akku nur noch 80% seiner Nennkapazität liefern kann. Die 

Standardbedingungen hängen hierbei vom Hersteller und dem Anwendungsziel der Zelle ab. 

Abbildung 8 zeigt die entnehmbare Ladung  einer Panasonic 18650 Zelle mit einer Nennkapazität von 

2250mAh in Abhängigkeit der bereits gefahrenen Zyklen. Die Bedingungen beim Zyklen sind 25° 

Raumtemperatur, 0,7C Laden, 1C Entladen und eine Zellspannung zwischen 3,0 und 4,2 Volt. 
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Abbildung 8: Veränderung der entnehmbaren Kapazität bei zunehmenden Zyklen, Panasonic 18650 

Man erkennt, dass die Akkukapazität mit zunehmender Zyklenanzahl abnimmt. Nach 300 Zyklen 

verbleibt etwa 1900mAh Restkapazität, der Akku besitzt also nur noch 84% seiner Nennkapazität. 

Weicht man nun von den oben genannten Standardbedingungen ab, kann sich dies positiv oder auch 

negativ auf die Lebensdauer des Akkus auswirken, wie im Folgenden gezeigt wird. 

2.6.1 STROMABHÄNGIGKEIT EINES LIPO-AKKUS 

Der vom Hersteller angegebene Ladestrom beträgt typischerweise 1C und sollte eingehalten werden 

um die spezifizierten Zyklen zu erreichen. Erhöht man nun den Ladestrom, um beispielsweise eine 

schnellere Ladung des Akkus zu erreichen, verringert sich die Lebensdauer stark. 

Abbildung 9 zeigt die Restkapazität einer Samsung Rundzelle mit einer Nennkapazität von 900mAh in 

Abhängigkeit der Zyklen bei unterschiedlichen Ladeströmen. 

 

Abbildung 9: Kapazitätsverlauf bei verschiedenen Ladeströmen, aus (Lim & Seok Choi, 2002) 
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Während bei 1C Ladestrom 500 Zyklen erreicht werden, verringert sich die Lebensdauer bei 

Erhöhung des Ladestroms auf 1,2C schon um die Hälfte auf 250 Zyklen. Erhöht man den Ladestrom 

weiter auf 1,4C verringert sich die Lebensdauer auf ein Viertel der Nennlebensdauer. 

Folgt man den Trend nun in umgekehrter Richtung erkennt man,  je geringer der Ladestrom, desto 

mehr Zyklen können mit einer Zelle gefahren werden. 

 

Ähnliches lässt sich beim Entladen des Akkus beobachten. Abbildung 10 zeigt den Kapazitätsverlust 

einer Sony US18650 Zelle in Abhängigkeit der Zyklen bei unterschiedlichen Entladeströmen. 

 

Abbildung 10: Kapazitätsverlust bei verschiedenen Entladeströmen, Sony US 18650 aus (Popov, et al., 2002) 

Während der Kapazitätsverlust bei 1C Entladestrom nach 300 Zyklen nur 9,5% beträgt, beträgt er bei 

einem Entladestrom von 2C schon 13%. Wird der Strom weiterhin auf 3C erhöht, erhöht sich auch 

der Kapazitätsverlust um weitere 3%. 

Es lässt sich also schlussfolgern: je geringer der Lade- bzw. Entladestrom, desto mehr Zyklen können 

gefahren werden. 

2.6.2 TEMPERATURABHÄNGIGKEIT EINES LIPO-AKKUS 

Die Eigenschaften von LiPo-Akkus sind sehr stark temperaturabhängig. Zum einen erhöht sich bei 

Erhöhung der Temperatur die Elektrolyt-Leitfähigkeit, so dass mehr Leistung und Ladung entnommen 

werden kann, zum anderen erhöht sich auch die Anzahl der irreversibel ablaufenden Reaktionen 

innerhalb der Zelle, die die Lebensdauer verringern. Abbildung 11 zeigt die Restkapazität einer Sony 

18650 Zelle mit 1800mAh Nennkapazität in Abhängigkeit der Zyklen bei unterschiedlichen 

Temperaturen. 
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Abbildung 11: Kapazitätsverlust bei unterschiedlichen Temperaturen nach Zyklen, Sony 18650, aus (Branko, et al., 2002) 

Nach etwa  450 Zyklen bei Raumtemperatur (RT, 25°C) erreicht die Zelle noch etwa 80% ihrer 

Nennkapazität. Bei 45° C ist dieser Restkapazitätsstand bereits nach 400 Zyklen erreicht. Wird die 

Temperatur weiter erhöht verkürzt sich die Lebensdauer stark. Bei 55° C ist die Zelle bereits nach 250 

Zyklen verschlissen. 

Man erkennt, je wärmer eine Zelle betrieben wird, desto schneller ist sie verschlissen. Akkus sollten 

also so kühl wie möglich und nur so warm wie nötig betrieben werden. Die untere Temperatur-

Grenze ist der Gefrierpunkt des Elektrolyten, der wegen drohender Eisbildung nicht unterschritten 

werden sollte. 

2.6.3 LAGERUNG EINES LIPO-AKKUS 

Selbiges gilt für die (längere) Lagerung einer Zelle. Je wärmer eine Zelle gelagert wird, desto höher ist 

ihr Kapazitätsverlust. Abbildung 12 zeigt den Kapazitätsverlust einer Sony 16850 Zelle bei 

unterschiedlichen Temperaturen und Ladezuständen, die über 12 Monate hinweg gelagert wurde. 
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Abbildung 12: Kapazitätsverlust während der Lagerung bei unterschiedlichen Temperaturen und Ladezuständen, Sony US 18650, aus 

(Popov, et al., 2004) 

Es zeigt sich deutlich, dass die bei 35°C gelagerten Zellen (Gelb + Blau) einen wesentlich größeren 

Kapazitätsverlust aufweisen, als die bei 5°C (Rot + Grün) gelagerten Zellen. Neben dem erkennt man 

auch, dass der Ladezustand der Zelle einen Einfluss auf den Kapazitätsverlust beim Lagern hat. Bei 

35°C verliert die komplett vollgeladene Zelle (Gelb) etwa 3% mehr Kapazität als die nur teilweise 

geladene Zelle (Blau). Bei 5°C Lagerung fällt dieser Effekt zwar nicht sehr stark ins Gewicht, ist aber 

noch immer vorhanden. 

Es lässt sich schlussfolgern, je kühler und leerer eine Zelle gelagert wird, umso geringer ist der 

Kapazitätsverlust.  

 

2.6.4 LADE-SCHLUSS-SPANNUNG EINES LIPO-AKKUS 

Die Lade-Schluss-Spannung (engl: End of Charge Voltage, kurz EOCV) beschreibt, bei welcher 

Spannung der Zelle die Ladung beendet wird. Üblicherweise werden LiPos auf 4,2 Volt geladen. 

Abbildung 13 zeigt eine bei unterschiedlichen EOCV betriebene Sony Rundzelle mit einer 

Nennkapazität von 900mAh. 
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Abbildung 13: Kapazitätsverlauf bei unterschiedlichen Ladeschluss-Spannungen, aus (Lim & Seok Choi, 2002) 

Man erkennt deutlich, dass die Zellen mit höherem EOCV in den ersten 100 Zyklen mehr Ladung 

liefern, dann aber rapide dem Alterungsprozess zum Opfer fallen. Während die mit 4,2 Volt geladene 

Zelle über 500 Zyklen übersteht, muss die mit 4,35 Volt geladene Zelle bereits nach 180 Zyklen als 

verschlissen gewertet werden. 

Es gilt also, je niedriger die EOCV, desto höher ist die Lebensdauer der Zelle. 

2.6.5 ENTLADE-SCHLUSS-SPANNUNG EINES LIPO-AKKUS 

Die Entlade-Schluss-Spannung (engl: End of Discharge Voltage, kurz: EODV) gibt an, bei welcher 

Voltzahl die Entladung beendet wird. Sie variiert je nach Zelle und Hersteller zwischen 2,5 und 3,5 

Volt. Bei Erhöhung der EODV verringert sich automatisch die entnehmbare Ladung der Zelle, weil die 

Entladung schon vor dem vollständigen Entladen unterbrochen wird. 

Abbildung 15 zeigt die entnehmbare Ladung einer Sony Rundzelle mit 900mAh Nennkapazität in 

Abhängigkeit der Zyklen bei verschiedenen Entlade-Schluss-Spannungen. 

 

Abbildung 14: Kapazitätsveränderung bei verschiedenen Entlade-Schluss-Spannungen, aus (Lim & Seok Choi, 2002) 

Obwohl die Erhöhung der EODV von 2,75V auf 3,55V eine verringerte entnehmbare Ladung von 23% 

mit sich bringt, bleibt die Lebensdauer in Bezug auf die verringerte Ladung konstant. Eine Zelle, die 
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mit einem EODV von 3,55V betrieben wurde, verliert genau so viel Kapazität wie eine Zelle mit einem 

EODV von 2,75V. 

Eine Veränderung der EODV hat also keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Zelle. 

2.6.6 DEPTH OF DISCHARGE EINES LIPO-AKKUS 

Kombiniert man nun die Erkenntnisse aus EOCV und EODV, lassen sich optimale 

Ladezustandsbereiche einer Zelle ermitteln, die die Lebensdauer bestmöglich erhöhen. Die Tiefe der 

Entladung (EODV) hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer, deswegen empfiehlt es sich die Zelle 

möglichst im unteren Spannungsbereich zu betreiben. Die Höhe der Ladung (EOCV) hingegen 

beeinflusst die Lebensdauer, demnach sollte die Zelle also möglichst nie komplett geladen werden. 

Abbildung 15 zeigt die Restkapazität einer 18650 Zelle mit einer Nennkapazität von 1500mAh in 

Abhängigkeit der Zyklen bei unterschiedlichem DOD. Zum Ermitteln der Restkapazität wurde die 

Testzelle alle 25 Zyklen komplett geladen und wieder entladen. 

 

Abbildung 15: Kapazitätsverlust in Abhängigkeit vom DOD, aus (Cristo & Atwater, 2006) 

0-100% entsprechen dabei dem kompletten Laden und Entladen der Zelle. 

50-млл҈ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴ ŘŜƳ α¢ƻǇ-hŦŦά !ƴǿŜƴŘǳƴƎǎszenario. Die Zelle wird vollständig geladen und 

immer nur teilweise entladen. 

25-75% entsprechen teilweiser Ladung und Entladung. 

0-50% entsprechen teilweiser Ladung und kompletter Entladung. 

Man erkennt, dass alle Zellen die im oberen Spannungsbereich betrieben wurden, also 0-100% und 

50-100%, eine kürzere Lebensdauer aufweisen als die Zellen, die im mittleren und unteren 

Spannungsbereich, also 25-75% und 0-50%, betrieben wurden. 

Zwischen den beiden Szenarios 25-75% und 0-50% sind keine Unterschiede in Bezug auf die 

Lebensdauer zu erkennen. 
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Um eine bestmögliche Lebensdauer zu erreichen, sollte eine Zelle also im Bereich von 0-75% ihrer 

Nennkapazität betrieben werden. Dadurch verringert sich zwar die entnehmbare Kapazität um ca. 

25%, aber die Lebensdauer erhöht sich überproportional. 

2.6.7 ZUSAMMENFASSUNG LEBENSDAUER 

Zusammenfassend lässt sich also durch folgende Punkte die Lebensdauer einer Zelle erhöhen: 

- Geringer Lade- und Entladestrom 

- Geringe Betriebs- und Lagertemperatur 

- Ladung und Entladung im Bereich von 0-75% der Nennkapazität 

 

2.7 AKKUPACK AUFBAU 

In den meisten Anwendungen sind Spannungen, Entladeströme und Energiemenge, die eine einzelne 

Zelle liefern kann nicht ausreichend, um die für die Anwendung benötigte Leistung bzw. 

Energiemenge zu liefern. Durch Zusammenschaltung der Zellen zu einem Akkupack kann die 

Leistungsfähigkeit und Energiemenge erhöht werden. Üblicherweise wird die Verschaltung mehrerer 

½ŜƭƭŜƴ Ƴƛǘ αxSxtά ŀōƎŜƪǸǊȊǘΣ ǿƻōŜƛ ŦǸǊ ƧŜŘŜǎ αȄά ŘƛŜ ½ŀƘƭ ŘŜǊ ǇŀǊŀƭƭŜƭŜƴ ōȊǿΦ ǎŜǊƛŜƭƭŜƴ ½Ŝƭlen 

eingetragen wird. Ein Akkupack Ƴƛǘ ŘŜǊ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αпS3Pά ōŜǎƛǘȊǘ ŀƭǎƻ п ½ŜƭƭŜƴ seriell, die jeweils 

aus 3 parallelen Zellen bestehen. 

2.7.1 PARALLELVERSCHALTUNG VON LIPO-ZELLEN 

Bei der Parallelschaltung mehrerer Zellen werden alle negativen und alle positiven Pole einzelner 

Zellen miteinander verbunden (siehe Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Parallelschaltung von 3 Zellen αм{оtά 

Durch die Verbindung besitzen alle Zellen die gleiche Spannung, ihre Kapazität addiert sich. Damit 

zwischen den Zellen während dem Verschalten keine hohen Ströme auftreten, ist es wichtig dass alle 

Zellen die gleiche Spannung aufweisen, also den gleichen DOD besitzen. Eine übliche Vorgehensweise 
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ist es, alle Zellen vor dem Verschalten einzeln vollzuladen und anschließend zu verschalten. 

Außerdem sollten nur Zellen mit gleicher Chemie parallelisiert werden, da sich sonst durch die 

unterschiedlichen Spannungsanforderungen der einzelnen Zell-Chemien die nutzbare Kapazität des 

Akkupacks zusätzlich einschränkt. 

Wegen dem geringeren Innenwiderstand der parallelisierten Zellen ist es nun möglich höhere Ströme 

aus dem Akkupack zu ziehen, wie Formel (7) zeigt. 

Ὅ  
Ὗ

ρ
ὲ
Ὑ

 (7) 

Mit n = Anzahl der Zelle, R = Innenwiderstand, R/n =  Innenwiderstand der parallelisierten Zellen 

2.7.2 SERIELLVERSCHALTUNG VON LIPO-ZELLEN 

Bei der Seriell- oder auch Reihenschaltung werden die Zellen so verschaltet, dass am positiven Pol 

der ersten Zelle der negative Pol der zweiten Zelle angeschlossen wird (siehe Abbildung 17). Dies 

kann beliebig wiederholt werden. Derartig verschaltete Zellen werden oft als String (deutsch: Schnur) 

bezeichnet. 

 

Abbildung 17: Reihenschaltung von 4 Zellen αп{мtά 

Durch die Reihenschaltung addieren sich die Spannungen der einzelnen Zellen, während die gesamt 

Kapazität des Akkupacks durch die Zelle mit der geringsten Kapazität bestimmt wird. Sobald diese 

Zelle beim Entladevorgang unter ihre minimale Spannung fällt, muss die Entladung beendet werden. 

Gleiches gilt auch beim Laden. Sobald eine Zelle ihre maximale Spannung erreicht hat, muss der 

Ladevorgang beendet werden, obwohl einige Zellen möglicherweise noch nicht vollständig geladen 

sind (siehe Kapitel 3). 

Obwohl sich der Innenwiderstand des Akkupacks um das n-fache einer einzelnen Zelle erhöht, bleibt 

wegen der n-fach erhöhten Spannung die maximal mögliche Stromentnahme konstant, wie Formel 

(8) zeigt. 

Ὅ  
ὲ Ὗ

ὲ Ὑ
 
Ὗ

Ὑ
 (8) 

 

Wegen der erhöhten Spannung kann nun bei gleichbleibendem Strom eine erhöhte Leistung aus dem 

Akkupack entnommen werden. 
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ὖ  ὲ Ὗ Ὅ  (9) 

Im Gegensatz zur Parallelschaltung ist es bei der Reihenschaltung möglich verschiedene Zell-Chemien 

zu mischen. Dies wirkt sich zwar nicht negativ auf die Leistung des Akkupacks aus, müsste allerdings 

beim Balancieren wegen der verschiedenen Spannungsanforderungen besonders beachtet werden. 

Vergleich 

Folgende Tabelle fasst die Auswirkung der Verschaltungsmöglichkeiten zusammen. 

Verschaltung  Entladestrom  Spannung Innenwiderstand  Kapazität  Energie  

Parallel  n 1 1/n ½мҌΧҌ½ƴ n 

Seriell  1 n n aƛƴ ό ½мΧΦ½ƴύ n 

Tabelle 5: Vergleich von Parallel- und Reihenschaltung 

2.7.3 TYPISCHE VERSCHALTUNGEN VON LIPO-ZELLEN 

Tabelle 6 zeigt einige typische Akkupack Anwendungen und die dabei eingesetzte Verschaltung. 

Einsatzgebiet  Benötigte Leistung  Verschaltung  Kapazität pro Zelle  

Handy 10W 1S1P 2.2Ah 

Pedelec 250W 6SXP 10Ah 

Sonnenbatterie  2.4kW 8SXP 250Ah 

Ebike 5kW 18SXP 20Ah 

Tesla Roadster  215kW 99S69P ? 

Tabelle 6: Typische Akkupack Verschaltungen aus (sonnenbatterie, technische-daten) , (stealthelectricbikes, 2013) 

Man erkennt, je höher die benötigte Leistung, desto mehr Zellen werden in Reihe verschaltet. 

Bei der Auswahl der Verschaltung für eine neue Anwendung wird meist zwischen 2 Kriterien 

abgewogen. 

Zum einen muss die Spannungsanforderung des Systems erfüllt werden. Ein Pedelec Motor erreicht 

bei 24 V seine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, dementsprechend müssen mindestens sechs 

LiPo-Akku-Zellen verbaut werden. 

Zum anderen muss der benötigte Kabelquerschnitt und die damit verbundene Verlustleistung bei 

hohen Strömen in Betracht gezogen werden. Bei einer Leistungsanforderung des Tesla Roadster von 

215 kW und einer Akkuspannung von 99 · 4,2V = 415 Volt müssen 215.000W / 415V = 520A durch die 

Kabelstränge fließen. Vergleichsweise müssen durch die Oberleitung der Deutschen Bahn beim 

beschleunigen des ICE ca. 1400 Ampere fließen. Es empfiehlt sich also, die Spannung und damit die 

Anzahl der in Reihe verschalteten Zellen zu erhöhen, so dass vertretbare Kabelquerschnitte 

verwendet werden können. Andererseits muss aber bedacht werden, dass Spannungen von mehr als 

400 Volt für den Menschen sehr gefährlich sind und bei Montage und Wartung besondere 

Sicherheitsmaßnahmen erfordern. 
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3 BALANCIEREN 

Unter Balancieren versteht man, dass alle Zellen eines Akkupacks auf die gleiche Spannung oder den 

gleichen SOC geladen werden.  

Sobald mehrere Zellen in Serie verschaltet sind, kommt es unweigerlich zum Driften der Zellen 

untereinander (siehe Abschnitt 3.1), so dass einige Zellen mehr Ladung enthalten als andere.  

Abbildung 18 verdeutlicht diesen Umstand. 

 

Abbildung 18: Akkupack mit Drift  

Der Akkupack besteht aus drei in Serie verschalteten Zellen, die alle die gleiche Kapazität besitzen. 

Die mittlere der drei Zellen enthält weniger Ladung als alle anderen, sie ist also abgedriftet. 

Würde man den unbalancierten Akkupack nun mit einem nicht balancierenden Lader laden, würde es 

zur Überladung der ersten und dritten Zelle kommen. Dies geschieht, weil der Lader nicht die 

Zellspannung der einzelnen Zellen, sondern nur die Spannung des ganzen Akkupacks überwacht. Der 

Lader geht davon aus, dass alle Zellen gleich balanciert sind und bei 4,2 Volt ihre EOCV erreicht 

haben. Erreicht der Akkupack also 3 · 4,2 = 12,6 Volt, ist er voll. Beim Laden fließt durch alle Zellen 

der gleiche Ladestrom. Alle Zellen nehmen pro Zeiteinheit die gleiche Ladungsmenge auf. Nach einer 

gewissen Ladezeit hat der Akkupack eine Spannung von 12,6 Volt und der Lader schaltet ab. 

Hingegen der Annahme, dass alle Zellen jetzt voll sind, sieht der Ladezustand der Zellen jetzt wie folgt 

aus (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Akkupack mit Drift, überladen 

Die erste und letzte Zelle wurde überladen und besitzen eine Spannung von beispielsweise 4,3 Volt, 

obwohl die mittlere Zelle nicht einmal voll ist und nur eine Spannung von 4 Volt aufweist. 

Während es bei älteren Akku-Technologien wie NiMh-Akkus keine Probleme beim geringfügigen 

Überladen gibt, sollte die Überladung von LiPo-Akkus, wie in Abschnitt 2.6.4 gezeigt, möglichst 

vermieden werden. 

Besser ist es, einen Lader zu verwenden, der die Zellspannung jeder Zelle überwacht. Um Überladung 

zu verhindern, muss die Ladung beendet werden, sobald eine Zelle ihre EOCV erreicht. Im obigen 

Beispiel würde das bedeuten, dass die Ladung beendet wird sobald die beiden äußeren Zellen voll 

sind. Obwohl die mittlere Zelle noch nicht voll ist, kann wegen den vollen äußeren Zellen nicht weiter 

geladen werden. Die Gesamtkapazität des Akkupacks wird nicht optimal ausgenutzt. 

Selbiges lässt sich auch beim Entladen beobachten. Wird nur die gesamte Spannung des Akkupacks 

überwacht, lässt sich daraus nicht erkennen, dass eine Zelle bereits leer ist und ihre EODV erreicht 

hat. Die Entladung wird nicht beendet und die mittlere Zelle wird somit unterladen. 

Wird die Spannung der einzelnen Zellen überwacht, muss die Entladung beendet werden, wenn die 

erste Zelle ihre EODV erreicht, selbst wenn in den anderen Zellen noch Ladung vorhanden ist. 

Dadurch wird die Kapazität des Akkupacks durch die schwächste Zelle bestimmt, was die gesamt 

Kapazität des Akkupacks stark verringern kann. 

Bei paralleler Verschaltung mehrerer Zellen kann hingegen kein drift entstehen, da alle Zellen die 

gleiche Spannung aufweisen, also per Definition balanciert sind. Parallelisiert man Zellen 

unterschiedlicher Kapazität, liefern die Zellen mit höherer Kapazität automatisch mehr Strom, als die 

Zellen geringerer Kapazität. 

3.1 GRÜNDE FÜR DEN ZELLENDRIFT 

Zuerst stellt sich die Frage wie kann es möglich sein kann, dass einzelne Zellen in einem Akkupack, 

der aus Zellen mit identischen Spezifikationen besteht, einzelne Zellen abdriften. 

Dafür gibt es eine Vielzahl an Gründen, von denen die beiden wichtigsten im Folgenden genauer 

erläutert werden. 
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3.1.1 LADUNGSUNTERSCHIEDE 

Ein sehr banaler Grund für Ladungsunterschiede ist, dass die Zellen während der Montage des 

Akkupacks nicht balanciert wurden, so dass der Akkupack seit der Herstellung unbalanciert ist. Wird 

dann im Einsatz des Akkupacks kein balancierender Lader verwendet, bleibt er dauerhaft 

unbalanciert. 

Durch die Benutzung des unbalancierten Akkupacks werden einige Zellen dann immer wieder 

Überladen, wodurch sie schneller an Kapazität verlieren als die Zellen im Pack, die nicht überladen 

werden. Dies führt zu  Kapazitätsunterschieden der Zellen untereinander und damit zu einem 

Teufelskreis (siehe nächster Abschnitt). 

3.1.2 KAPAZITÄTSUNTERSCHIEDE 

Neben Ladungsunterschieden führen auch Kapazitätsunterschiede der einzelnen Zellen im Akkupack 

zu unterschiedlichen Driftverhalten der Zellen. Ein Beispiel ist in Abbildung 20 dargestellt. 

 

Abbildung 20: Akkupack mit Kapazitätsunterschied 

Der Akkupack besteht aus 3 Zellen, wobei die mittlere Zelle nur die Hälfte der Kapazität der äußeren 

Zellen fasst. Alle Zellen sind zu 2/3 geladen. 

Würde der Akkupack in diesem Zustand geladen werden, würde die mittlere Zelle vollgeladen sein, 

lange bevor die beiden äußeren Zellen voll sind. Bei Verwendung eines nicht-balancierenden Laders 

würde  die Ladung erst beendet werden, wenn die Lade-Schluss-Spannung des Akkupacks erreicht ist. 

Somit würde dann die mittlere Zelle überladen werden und entsprechend schneller an Kapazität 

verlieren. Durch den erhöhten Kapazitätsverlust wird die mittlere Zelle über ihren Einsatzzeitraum 

immer stärker überladen und verliert immer mehr Kapazität. Ein Teufelskreis. 

Um dem entgegenzuwirken, werden die einzelnen Zellen eines Akkupacks vor der Montage 

normalerweise αƎŜƳŀǘŎƘŜŘάΦ 9s wird also versucht produktionsbedingte Kapazitätsunterschiede 

durch Selektion der Zellen, die zusammen verbaut werden, auszugleichen. Dies kann allerdings nur 

bis zu einer bestimmten Genauigkeit geschehen. 

Außerdem besitzen die einzelnen Zellen eines Akkupacks während dem Einsatz meist 

unterschiedliche Temperaturen, was nach Absatz 2.6.2 zu Kapazitätsunterschieden führt.  
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Schlussendlich ist es egal, wie stark man versucht die Kapazität aller Zellen anzugleichen, da es im 

Endeffekt auch durch die geringsten Kapazitätsabweichungen irgendwann zum starken abdriften 

einzelner Zellen kommt. Der einzige Weg  dieses Problem effektiv zu lösen, ist das Balancieren der 

Zellen. 

 

3.2 BALANCIERMETHODEN 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten einen Akkupack zu balancieren: 

3.2.1 TOP-BALANCIERUNG 

Bei der Top-Balancierung werden alle Zellen im vollen Zustand auf die gleiche Spannung gebracht. 

Typischerweise wird dies gegen Ende oder nach der Ladung durchgeführt. Abbildung 21 zeigt einen 

Akkupack nach dem Laden mit Top-Balancierung. 

 

Abbildung 21: Top-Balancierter Akkupack, geladen 

Der Akkupack besteht aus 3 Zellen, wovon die mittlere eine geringe Kapazität hat als die beiden 

anderen. Durch die Top-Balancierung sind alle Zellen auf ihre EOCV geladen und somit komplett voll. 

Entlädt man den auf diese Weise balancierten Akkupack nun so lange bis die erste Zelle ihre EODV 

erreicht, zeigt sich ein Ladungszustand wie in Abbildung 22 dargestellt. 
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Abbildung 22: Top-Balancierter Akkupack, leer 

Die mittlere Zelle erreicht wegen ihrer geringeren Kapazität als erstes ihre EODV, während die 

anderen beiden Zellen noch zur Hälfte voll sind. 

 

3.2.2 BOTTOM-BALANCIERUNG 

Bei der Bottom-Balancierung findet die Balancierung des Akkupacks im entladenen Zustand statt. Alle 

Zellen werden auf die gleiche EODV gebracht. Abbildung 23 zeigt einen bottom-balancierten 

Akkupack. 

 

Abbildung 23: Bottom-Balancierter Akkupack, leer 

Nach dem Laden mit einem Lader, der die Spannung jeder einzelnen Zelle überwacht, ergibt sich ein 

Ladungszustand wie in Abbildung 24 dargestellt. 
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Abbildung 24: Bottom Balancierter Akkupack, geladen 

Die Zelle mit der geringsten Kapazität ist voll bevor alle anderen Zellen voll sind. Die Ladung muss 

vorzeitig beendet werden. 

3.2.3 VERGLEICH DER BALANCIERMETHODEN 

Bei beiden vorgestellten Balancierverfahren wird die maximale entnehmbare Ladung durch die 

schwächste Zelle im Akkupack begrenzt. Die Wahl des Balancierverfahrens hat also keinen Einfluss 

auf die Kapazität des Akkupacks.  

Allerdings zeigen sich Unterschiede bei der Lebensdauer der einzelnen Zellen. 

- Die Zelle mit der geringsten Kapazität wird immer mit 100% DOD betrieben, es folgt also kein 

Unterschied 

- Alle anderen Zellen werden beim Top-Balancing im oberen Ladungsbereich betrieben, 

während sie beim Bottom-Balancing im unteren Ladungsbereich betrieben werden. Nach 

Absatz 2.6.6 haben die bottom-balancierten Zellen also eine höhere Lebensdauer, auch wenn 

dies dem gesamten Akkupack wegen der schwächsten Zelle keinen Vorteil bringt. 

Außerdem ergeben sich auch Unterschiede im praktischen Einsatz. Während das Top-Balancing-

Verfahren einfach während oder nach dem Laden angewendet werden kann, muss für das Bottom-

Balancing der gesamte Akkupack entladen werden. Normalerweise werden Akkus im praktischen 

Einsatz eher selten komplett entladen, und falls doch, werden sie oft direkt wieder geladen, so dass 

für das balancieren kaum Zeit bleibt. 

Zudem gibt es Unterschiede in der Entladeelektronik. 

- Beim Top-Balancing muss während dem Entladen die Spannung jeder einzelnen Zelle 

überwacht werden, damit keine Unterladung stattfindet. 

- Beim Bottom-Balancing reicht es hingegen aus, wenn die Gesamtspannung des Akkupacks 

während dem entladen überwacht wird. Denn per Definition des Verfahrens sind alle 

Zellspannungen im entladenen Zustand gleich. Dies verringert die Größe der Entlade-

Überwachungselektronik enorm, was in den meisten Fällen durchaus von Vorteil ist. 

Trotz der komplizierteren Entladeelektronik beim Top-Balancing, eignet sich dieses Verfahren wegen 

seiner einfachen Anwendbarkeit während oder nach dem Laden besser zum Balancieren.  
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4 DESIGNMÖGLICHKEITEN 

Generell  bestehen bei der Entwicklung eines BMS drei große Hardwareprobleme: 

- Messen der Zellspannungen 

- Ladungsaustausch/Balancierung der Zellen 

- Kommunikation zwischen mehreren BMS-Platinen 

 Im Folgenden wird auf die verschiedenen Probleme und mögliche Lösungen eingegangen. 

4.1 ZELLSPANNUNG MESSEN 

Um einzelne Zellspannungen von in Serie geschalteten Akkuzellen zu messen, werden zwischen den 

Zellen Balancierkabel angeschlossen, die es ermöglichen jede einzelne Zelle des Strings von außen zu 

erreichen. Diese Kabel werden nur zum Messen und Balancieren des Akkupacks verwendet und 

haben sonst keinerlei Einfluss auf die Funktionalität des Akkus. 

Sollen die Zellspannungen nun von einem Mikrocontroller gemessen werden, bedarf es einer 

speziellen Schaltung, die die an den Balancierkabeln anliegenden Spannungen in für Mikrocontroller 

handhabbare Spannungspegel überführt. Üblicherweise können die in Mikrocontrollern verbauten 

Analog-Digital-Konverter (kurz: ADC) Spannungen im Bereich zwischen 0 und 5 Volt messen. Es wäre 

also ohne spezielle Schaltung gerade so möglich, die Spannung einer einzigen Zelle zu messen. 

Abbildung 25 zeigt den beschriebenen Schaltungsaufbau mit  Mikrocontroller und Zellstrang. 

 

Abbildung 25: Spannungsmessung mehrerer Zellen in Serie 

Der ADC kann nicht direkt mit den Balancierkabeln verbunden werden, da die Balancierkabel-

Spannung die maximal verträgliche Spannung des ADC überschreitet. Im Folgenden werden nun 

einige Lösungen betrachtet, die die Lücke zwischen ADC und Zellstring füllen, und es dem ADC des 

Mikrocontrollers ermöglichen die einzelnen Zellspannungen zu messen. 
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4.1.1 ZELLSPANNUNG MESSEN: WIDERSTÄNDE 

Der einfachste Weg die Spannung der einzelnen Balancierkabel herunterzusetzen, ist sie mit 

Spannungsteilern so zu teilen, dass sie wieder im Messbereich des ADC liegen. Abbildung 26 

verdeutlicht diese Methode. 

 

Abbildung 26: Spannungsmessung mit Widerständen 

An jedes Balancierkabel werden zwei Widerstände in Reihe nach Ground angeschlossen. Der ADC 

wird jeweils zwischen den beiden Widerständen angeschlossen. 

Die Widerstände werden so gewählt, dass die Spannungen aller Zellen im Spannungsbereich der 

ersten Zelle liegen. Die Spannung der zweiten Zelle wird beispielsweise durch zwei geteilt und landet 

wieder im Bereich der ersten Zelle (8,4V : 2 = 4,2V). Selbiges gilt für alle weiteren Zellen.  

Diese Methode ist zwar sehr einfach zu realisieren, besitzt aber auch gravierende Nachteile. 

Eigentlich werden nicht die Spannungen der einzelnen Zellen, sondern immer  die Spannung aller 

Zellen bis zum Ground-Potential gemessen. Misst man beispielsweise die Spannung des dritten 

Balancierkabels, erhält man (nach der Multiplikation mit 3) die Spannung 12,6 Volt. Um nun die 

Spannung der dritten Zelle zu erhalten, muss zusätzlich noch die Spannung am zweiten 

Balancierkabel gemessen werden und dann aus der Differenz der beiden Spannungen die Spannung 

der dritten Zelle berechnet werden. Dies ist zwar softwaretechnisch einfach zu realisieren, zerschlägt 

allerdings die Möglichkeit einer absoluten Messung aller Zellspannungen. 

Ein weiterer Nachteil ist die verringerte Messauflösung der einzelnen Zellen. Während die erste Zelle 

noch mit voller ADC-Auflösung gemessen werden kann, wird die Auflösung beim Messen der zweiten 

Zelle durch die Spannungsteiler zwangsweise um den Faktor zwei verringert. Sollen nun 6 Zellen in 

Serie gemessen werden, beträgt die Auflösung bei der letzten Zelle nur noch 1/6 der ursprünglichen 

Auflösung. Betrachtet man beispielsweise die Auflösung eines Atmega88 von 10Bit im Bereich 0 bis 5 

Volt, erhält man bei der ersten Zelle eine Auflösung von 5 mVolt (5000mVolt / 2̂10) und bei der 

letzten Zelle nur noch eine Auflösung von 30 mVolt (5000mVolt · 6 / 2^10). 
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Zudem kann es bei dieser Messmethode zu Problemen ōŜƛƳ 9ǊǊŜƛŎƘŜƴ ŘŜǎ  α[ƻǿ tƻǿŜǊά-Ziels 

kommen. Die Widerstände sind fest mit den Balancierkabeln verbunden und entziehen den Zellen 

dauerhaft Strom. Noch dazu kommt, dass die Zellen wegen den unterschiedlichen Widerständen 

auch mit unterschiedlichen Strömen entladen werden und somit zum Ungleichgewicht der Zellen 

beitragen. 

4.1.2 ZELLSPANNUNG MESSEN: KONDENSATOR 

Eine weitere Möglichkeit die Spannung einzelner Zellen zu messen ergibt sich indem man einen 

Kondensator an die zu messende Zelle anschließt, diesen mit der Zellspannung lädt, und dann dessen 

Spannung gegenüber Ground misst. Abbildung 27 zeigt den schematischen Aufbau einer solchen 

Messschaltung. 

 

Abbildung 27: Spannungsmessung mit Multiplexern und Kondensator 

Die Schaltung besteht aus zwei analogen Multiplexern und einem Kondensator. Die Bi-Direktionalen 

Multiplexer-Eingänge sind mit den Balancierkabeln und dem ADC verbunden. Die beiden Ausgänge 

mit dem Kondensator. Soll nun beispielsweise die Spannung der zweiten Zelle gemessen werden, 

werden beide Multiplexer auf Kanal 2 geschaltet (Abbildung 28), so dass Multiplexer1 den negativen 

Pol der zweiten Zelle mit dem negativen Pol des Kondensators, und Multiplexer2 den positiven Pol 

der zweiten Zelle mit den positiven Pol des Kondensators verbindet. Nach kurzer Zeit lädt sich der 

Kondensator auf die Spannung der zweiten Zelle. Danach werden beide Multiplexer auf Eingang 0 

geschaltet (Abbildung 29). Dadurch verbindet Multiplexer1 den negativen Pol des Kondensators mit 

Ground, Multiplexer2 den positiven Pol des Kondensators mit dem ADC des Mikrocontrollers. Die 

Spannung der zweiten Zelle kann nun am ADC gemessen werden. 
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Abbildung 28: Spannungsmessung mit Multiplexern und 
Kondensator: Zelle 2 

 
 

Abbildung 29: Spannungsmessung mit Multiplexern und 
Kondensator: ADC 

Nachdem die Spannung mit dem ADC gemessen wurde, kann der Kondensator direkt an die nächste 

Zelle angeschlossen werden. Hat diese weniger Spannung als die Spannung am Kondensator, entlädt 

sich dieser und passt sich der neuen Zellspannung an. Dabei wird Ladung zwischen den Zellen 

transferiert. Da die Schaltfrequenz und Größe des Kondensators allerdings sehr klein ist, ist dieser 

Effekt kaum nennenswert. 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Methode ist die geringe Anzahl der benötigten Bauelemente. Für bis 

zu 7 Zellen in Reihe werden lediglich zwei 8:1 Multiplexer und ein Kondensator benötigt. Außerdem 

bleibt die Messauflösung bis hin zur 7. Zelle konstant. Es kann von allen Zellen die absolute Spannung 

gemessen werden und es muss keine relative Messung zur vorherigen Zelle stattfinden. Zudem 

verbrauchen die Multiplexer nur wenige µA Strom, waǎ ŘŜƳ 9ǊǊŜƛŎƘŜƴ ŘŜǎ α[ƻǿ tƻǿŜǊά-Ziels 

entgegenkommt. 

Allerdings existieren auch einige Nachteile. Multiplexer sind teurer als einfache Widerstände und 

besitzen eine Spannungsfestigkeit von höchstens 30 Volt. Sollen also mehr als 7 Zellen in Serie 

gemessen werden, müssen mehrere Multiplexer mit erweiterter Ansteuerungslogik gestapelt 

werden. 

4.1.3 ZELLSPANNUNG MESSEN: DIFFERENZVERSTÄRKER 

Ebenso ist es möglich, die einzelnen Zellspannungen mit Differenzverstärkern in den 

Spannungsbereich des ADCs zu überführen. Dabei wird aus je zwei aufeinander folgenden 

Balancierkabeln die Spannungsdifferenz gebildet und relativ zum Ground-Potential ausgegeben. Die 

Ausgabe entspricht dann genau der Zellspannung der Zelle zwischen den beiden Balancierkabeln. 

Zum Auswerten von n Zellen werden n-1 Operationsverstärker (kurz: OPV) benötigt, da die erste 

Zelle ohne OPV auskommt. Abbildung 30 verdeutlicht diesen Aufbau. Zur Vereinfachung wurden in 

der Abbildung keine einzelnen OPVs, sondern fertig beschaltete Differenzverstärker eingezeichnet. 

WŜŘŜǎ α5-ht±ά-Modul besteht aus einem vollständig beschalteten OPV, der einen Differenzverstärker 

realisiert. 
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Abbildung 30: Spannungsmessung mit Operationsverstärkern (vereinfacht) 

Der Differenzverstärker ist dabei das kritischste Bauteil. Er muss spannungsfest sein, um die addierte 

Zellspannung von 6 Zellen  (6 · 4,2 = 25,2 Volt) oder mehr zu verkraften und er muss gleichzeitig sehr 

wenig Strom verbrauchen. Mit auf dem Markt befindlichen Standard-OPVs lässt sich dies allerdings 

nicht verwirklichen. Entweder besitzen diese eine hohe Spannungsfestigkeit oder einen niedrigen 

Stromverbrauch. Die einzige Alternative sind teure Spezial-OPVs, die beide Anforderungen zu 

überproportional hohen Preisen erfüllen. 

 

4.1.4 VERGLEICH DER MÖGLICHKEITEN DIE ZELLSPANNUNGEN ZU MESSEN 

Abhängig von dem Anwendungsfall und der Anzahl der Zellen kommen verschiedene Messmethoden 

in Frage.  

Legt man Wert auf einen kostengünstigen Aufbau und kann mit zunehmend schlechter werdender 

Messauflösung leben, empfiehlt sich der Aufbau nach der Widerstand-Methode.  

Benötigt man eine hohe Messauflösung bei allen Zellen und muss nicht auf die Bauteilkosten achten, 

realisiert man die Differenzverstärker-Methode.  

Benötigt man eine hohe Auflösung, muss aber auf den Preis achten, greift man zur Kondensator-

Methode, die zwar geringfügige Bauteilkosten mit sich bringt, dafür aber eine absolute und hohe 

Messauflösung garantiert.  

Tabelle 7 fasst diese Fakten zusammen. 
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Bauteile pro 

Zelle 
Stromverbrauch  Genauigkeit  

Bauteil -
Kosten 

Widerstände  2 mittel Relativ, gering vernachlässigbar 

Kondensator  ~1 gering Absolut, hoch gering 

Differenzverstärker  ~5 gering4 Relativ, hoch hoch 

Tabelle 7: Vergleich der Spannungsmessmethoden 

 

4.2 LADUNGSAUSTAUSCH 

Damit der Akkupack balanciert werden kann, muss eine Möglichkeit gefunden werden, einzelne 

Zellen im Zellstrang laden oder entladen zu können. Dies wird durch eine Balancierschaltung erreicht, 

die entweder aktiv oder passiv agiert. Aktive Balancierschaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass 

diese beim Balanciervorgang keine Ladung aus dem Akkupack entnehmen, sondern lediglich Ladung 

von einer Zelle in eine andere umlagern. Dies wird vor allem durch den Einsatz von Spulen oder 

Kondensatoren erreicht. Passive Balancierschaltungen hingegen werden mit Widerständen realisiert 

und können nur Ladung aus einer Zelle entnehmen und in Form von Wärme freigeben. Es geht also 

Ladung verloren. Im Folgenden wird auf die verschiedenen Balancierschaltungen genauer 

eingegangen. 

4.2.1 LADUNGSAUSTAUSCH: WIDERSTÄNDE 

Mit Hilfe von einem Widerstand und einem Transistor lässt sich eine sehr einfache Entladeschaltung 

konstruieren, wie Abbildung 31 verdeutlicht. Sie lässt sich beliebig für weitere Zellen in Serie nach 

oben und unten fortsetzen. 

 

Abbildung 31: Entladeschaltung einer Zelle mit Widerstand 

Widerstand und Transistor werden in Reihe verschaltet und dann mit Hilfe der Balancierkabel parallel 

zur Zelle angeschlossen. Im Leerlauf wird der DIS[n] Anschluss des NMOS-FETs auf dem 

Spannungsniveau des negativen Pols der Zelle gehalten. Der Transistor ist also gesperrt und es kann 

                                                             
4 Hochwertiger OPV 
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kein Strom fließen. Soll die Zelle entladen werden, wird der DIS[n] Anschluss des FETs auf das 

Spannungsniveau des positiven Pols der Zelle gezogen und der Transistor wird leitend. In 

Abhängigkeit vom Ladezustand der Zelle und der Größe des Widerstandes wird die Zelle nun mit 

einem Entladestrom Ὅ entladen, wie Formel (10) beschreibt. 

Ὅ  
Ὗ

Ὑ
 (10) 

Diese Schaltung ist zwar sehr einfach, weißt allerdings das Problem auf, dass die entnommene 

Ladung nicht weiter im System verwendet werden kann und in Form von Wärme frei wird. Sollen 

hohe Balancierströme fließen muss also auf ausreichend Kühlung geachtet werden. Außerdem ist es 

nur möglich Zellen zu entladen. Eine Ladung der Zellen ist nicht möglich. 

4.2.2 LADUNGSAUSTAUSCH: ANSTEUERUNG 

Generell besteht bei allen Balancierschaltungen das Problem, dass sie mit einem Spannungspegel auf 

Höhe der zu balancierenden Zelle angesteuert werden müssen. Soll also beispielsweise ein Entlade-

Transistor, wie in 4.1.1 vorgestellt, auf Höhe der zweiten Zelle im String geschaltet werden (Anschluss 

DIS[2] ), müssen Spannungspegel von 0 und 3+ Volt relativ zum negativen Pol der Zelle 2 gesehen 

bzw. 4,2 und 7,2 Volt absolut nach Ground zur Verfügung stehen. Bei handelsüblichen 

Mikrocontrollern stehen allerdings nur Spannungspegel von 0 oder 5 Volt zur Verfügung, so dass hier 

eine spezielle Schaltung zum Wandeln der Pegel benötigt wird. Abbildung 32 zeigt einen 

Pegelwandler-Schaltkreis, der an einer widerstandsbasierten Balancierschaltung angeschlossen ist. 

 

Abbildung 32: Pegelwandler Schaltung (grau) an widerstandsbasierender Balancierschaltung 

Der Pegelwandler besteht aus zwei Widerständen und einem Transistor.  Widerstand R1 ist mit dem 

positiven Pol der anzusteuernden Zelle verbunden. Widerstand R2 mit R1, dem DIS[n] Signal und dem 

Transistor T1, der wiederum direkt mit Ground verbunden ist. Dadurch ist es möglich ihn direkt mit 

Spannungspegeln, die ein Mikrocontroller bereit stellen kann, anzusteuern. Die Ansteuerung erfolgt 

über den LV_DIS[n] Eingang.  
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Ist der Spannungspegel des LV_DIS[n] {ƛƎƴŀƭǎ αƭƻǿάΣ ŀƭǎƻ л ±ƻƭǘ ŀōǎƻƭǳǘ ƴŀŎƘ DǊƻǳƴŘΣ sperrt der 

Transistor T1 und das DIS[n] Signal wird von R1 auf den positiven Spannungspegel der Zelle gezogen. 

T2 wird dadurch leitend und die Zelle wird entladen. Ist der Spannungspegel des LV_DIS[n] Signals 

αƘƛƎƘάΣ ŀƭǎƻ р ±ƻƭǘ ŀōǎƻƭǳǘ ƴŀŎƘ DǊƻǳƴŘΣ ǿƛǊŘ ¢м ƭŜƛtend und die beiden Widerstände R1 und R2 

fungieren als Spannungsteiler. Damit T2 sperrt muss die an dem Spannungsteiler entstehende 

Spannung kleiner gleich der Spannung am negativen Pol der Zelle entsprechen. Um dies zu 

gewährleisten, muss das Widerstandsverhältnis zwischen R1 und R2, wie in Formel (11) beschrieben, 

eingehalten werden. 

ὲ ρ  Ὗ  
Ὑς

Ὑρ Ὑς
ὲ Ὗ  

 
 ὲ ρ Ὑρ Ὑς  Ὑςὲ 

 
 Ὑρὲ Ὑρ Ὑςὲ Ὑς  Ὑςὲ 

 
 Ὑρὲ Ὑρ  Ὑς 

 
 Ὑρ ὲ ρ  Ὑς 

 

 
Ὑ

Ὑ
 ὲ ρ 

(11) 

Mit n = αNummer der Zelleά beginnend bei 1. 

Sollen die Widerstände beispielsweise für die zweite Zelle im String ausgelegt werden, muss das 

Verhältnis zwischen R1 und R2 etwa 1 betragen. Dadurch ergibt sich ein Spannungsteilungsfaktor von 

2. Ist LV_DIS[n] ŀƭǎƻ αƘƛƎƘάΣ ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘ ŀƳ {ǇŀƴƴǳƴƎǎǘŜƛƭŜǊ ŘƛŜ ƘŀƭōŜ ½ŜƭƭǎǇŀƴƴǳƴƎ ŘŜǊ ŜǊǎǘŜƴ ōŜƛŘŜƴ 

Zellen ein. Dies entspricht 2 · 4,2 : 2 = 4,2 Volt am DIS[n] Signal. Der Transistor T2 sperrt. 

 

4.2.3 LADUNGSAUSTAUSCH: SPULEN 

Anders als bei Widerständen ist es mit Spulen möglich Ladung zwischen den einzelnen Zellen ohne 

Wärmeverluste zu transferieren. Lediglich der Widerstandsverlust der Spule geht verloren. Abbildung 

33 zeigt das Konzept der induktiven Balancierschaltung. 

 

Abbildung 33: Induktive Balancierschaltung 
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Die Schaltung besteht aus einer Spule, einer Diode und einem Transistor. Um Ladung von Zelle n+1 

zur Zelle n zu transferieren,  wird der Transistor DIS[n] kurz leitend geschaltet (Abbildung 34), so dass 

sich die Spule L[n] auflädt. Nachdem die Spule geladen ist, wird der Transistor wieder abgeschaltet 

(Abbildung 35) und die Spule erzeugt mit ihrer gespeicherten Energie eine Selbstinduktionsspannung 

entgegengesetzter Polung, die durch die Diode D[n] in die Zelle n entladen wird. 

 
 

Abbildung 34: Induktive Balancierschaltung: Ladung der Spule 

 
 

Abbildung 35: Induktive Balancierschaltung: Entladung der Spule 

Die Schaltung lässt sich so nicht einfach nach oben und unten fortsetzen, da sich zwischen Diode D[n] 

und dem negativen Pol der Zelle n keine weitere Spule befinden darf, die für ein Weiterführen der 

Schaltung nötig wäre. Würde man dort eine Spule platzieren, würde diese die Funktionalität der 

Schaltung negativ beeinflussen. Um dies zu umgehen, muss eine induktive Balancierschaltung für 

mehrere Zellen  teils asynchron aufgebaut werden. Abbildung 36 zeigt einen solchen Aufbau. 

 

Abbildung 36: Induktive Balancierschaltung erweiterbar 

Die Spulen werden alternierend einmal links und einmal rechts der Zelle platziert, so dass die Diode 

immer direkten Kontakt zum negativen Pol der Zelle hat. Ansonsten funktioniert die Schaltung exakt 

gleich wie oben beschrieben und lässt sich zudem noch beliebig nach oben und unten fortführen. 
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Die maximal möglichen Balancierströme hängen von der gewählten Spule ab. Bei Verwendung von 

SMD (Surface Mounted Device, deutsch: oberflächenmontiertes Bauelement) Spulen liegt der 

Balancierstrom im Bereich von ca. 0,5 bis 1 Ampere, wie Tabelle 8 zu entnehmen ist. 

Frequenz 
[kHz]  

Typ Induktivität 
[µH]  

Widerstand 
der Spule 

[mɱ]  

Spitzenstrom 
[mA]  

Durchschnittsstrom 
[mA]  

3 Ring 300 130 1240 740 

3 Ring 470 135 790 280 

3 SMD 220 380 2280 890 

3 SMD 330 430 1620 610 

3 SMD 470 560 1240 430 

Tabelle 8: Balancierstrom bei verschiedenen Spulen aus (Atmel Corp, 2013) 

Neben den Vorteilen des geringen Wärmeverlustes und den hohen Balancierströmen besitzt die 

oben gezeigte Schaltung allerdings auch einige Nachteile. Es ist nur möglich Ladung von einer 

höheren Zelle in eine tiefer liegende Zelle zu transferieren. Deswegen ist es ohne zusätzliche 

Schaltung nicht möglich die unterste im String befindliche Zelle zu entladen oder Ladung von tiefer 

liegenden Zellen auf höhere zu transferieren. Um dies zu ermöglichen, wird die unterste Zelle über 

einen Transformator mit der obersten Zelle verbunden wie in Abbildung 37 verdeutlicht. 

 

Abbildung 37: Induktiver Ladungsaustausch zwischen der untersten und obersten Zelle 

Dadurch ist es möglich Ladung der untersten Zelle in die oberste Zelle im String zu übertragen und 

somit auch möglich Ladung von jeder beliebigen Zelle in jede andere beliebige Zelle zu transferieren. 
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Außerdem sollte die Ansteuerungsschaltung erweitert werden, um Kurzschlüsse durch undefinierte 

oder falsche Steuersignale zu vermeiden. Würde das Steuersignal DIS[1] beispielsweise durch einen 

Absturz der Steuereinheit dauerhaft abgeschaltet werden, würde der Transistor die Zelle 

kurzschließen. Um das  zu verhindern, wird das Steuersignal über einen Kondensator wechselstrom-

gekoppelt. Dies wird erreicht indem die Ansteuerungsschaltung aus Kapitel 4.2.2 um zwei 

Widerstände und einen Kondensator erweitert wird. 

 

Abbildung 38: Erweiterte Ansteuerungsschaltung 

Abbildung 38 verdeutlicht die erweiterte Ansteuerung (dunkelgrau). Das Steuersignal Dis[n] des 

Transistors ist durch den Pulldown-²ƛŘŜǊǎǘŀƴŘ w ƛƳƳŜǊ ŀǳŦ ŘŜƴ αƭƻǿά tŜƎŜƭ ƎŜȊƻƎŜƴΣ ǎƻ Řŀǎǎ ŘŜǊ 

Transistor Sperrt. Die linke Seite des Koppelkondensators wird durch den Pullup-Widerstand immer 

ŀǳŦ αƘƛƎƘά ƎŜȊƻƎŜƴΦ {ƻƭƭ ŘŜǊ ¢ǊŀƴǎƛǎǘƻǊ ƴǳƴ ŘǳǊŎƘƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿƛǊŘ Řŀǎ LV_DIS[n] Signal auf 

αƘƛƎƘά ƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘΣ ǎƻ Řŀǎǎ ŘƛŜ ƭƛƴƪŜ {ŜƛǘŜ ŘŜǎ YƻƴŘŜƴǎŀǘƻǊǎ ŀǳŦ αƭƻǿά ƎŜƘǘΦ Anschließend wird das 

Signal LV_DIS[n] ŀǳŦ αƭƻǿά ƎŜǎŎƘŀƭǘŜǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ƭƛƴƪŜ {ŜƛǘŜ ŘŜǎ YƻƴŘŜƴǎŀǘƻǊǎ ƎŜƘǘ ǿƛŜŘŜǊ ŀǳŦ αƘƛƎƘάΦ 

²ŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ¢Ǌŀƴǎƛǘƛƻƴ Ǿƻƴ αƭƻǿά Ȋǳ αƘƛƎƘά Ǝƛōǘ Ŝǎ ŀƴ ŘŜǊ ǊŜŎƘǘŜƴ {ŜƛǘŜ ŘŜǎ YƻƴŘŜƴsators einen 

ƪǳǊȊŜƴ αƘƛƎƘά tǳƭǎ und der Transistor T2 schaltet kurz durch. Dadurch sind nur noch kurze 

Schaltungen des Transistors T2 möglich und eine Fehlansteuerung führt in keinem Fall zu einem 

Kurzschluss. 

4.2.4 LADUNGSAUSTAUSCH: KONDENSATOREN 

Auch mit Kondensatoren ist es möglich Ladung zwischen verschiedenen Zellen ohne nennenswerten 

Wärmeverlust zu transferieren. Abbildung 39 zeigt eine auf Kondensatoren basierende 

Balancierschaltung. 
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Abbildung 39: Kapazitive Balancierschaltung 

Pro Zelle besteht die Schaltung aus einem NMOS-PMOS-Transistorpaar und einem Kondensator. 

Soll Ladung zwischen den Zellen n und n+1 transferiert werden, wird der Kondensator C[n+1] durch 

schalten der Signale DIS[n] und DIS[n+1] ŀǳŦ αhighά ȊǳŜǊǎǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ ½ŜƭƭŜ ƴҌм ǾŜǊōǳƴŘŜƴ όAbbildung 

40) und anschließend durch invertieren der Steuersignale mit Zelle n verbunden (Abbildung 41). 

Dabei nimmt der Kondensator in Abhängigkeit der Spannungsdifferenz zwischen Zelle und 

Kondensator Ladung auf oder gibt sie an die Zelle ab. Wird der Schaltvorgang über längere Zeit 

wiederholt, gleichen sich die Spannungen der beiden Zellen an. 
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Abbildung 40: Kapazitive Balancierschaltung: Schritt 1 

 
 

Abbildung 41: Kapazitive Balancierschaltung: Schritt 2 

Die Schaltung lässt sich ohne Probleme nach oben und unten fortführen, so dass gleichzeitig mehrere 

Zellen auf die gleiche Spannung gebracht werden können. 

Die erreichbaren Balancierströme hängen im Wesentlichen von der Schaltfrequenz der Schaltung, 

der Größe der Kondensatoren und dem Spannungsunterschied der Zellen ab. Bei Verwendung von 

großen SMD-Kondensatoren liegt der Balancierstrom im Bereich von einigen wenigen Milliampere,  

wie Tabelle 10 zeigt. 

Schaltfrequenz 
[kHz]  

Kapazität [µF]  Zell -Spannungs-
Unterschied [mV]  

Balancierstrom 
[mA]  

2.3 33 110 15 

3 100 70 18 

1 470 70 20 

3 470 70 28 

Tabelle 9: Balancierströme bei kapazitivem Balancieren, aus (Atmel Corp, 2013) 

Es sind zwar nur geringe Balancierströme möglich, dafür ist aber keine abgesicherte Schaltung zur 

Ansteuerung nötig, da keine Kurzschlüsse durch falsche Steuersignale möglich sind. 

Darüber hinaus ist es gegenüber der induktiven Balancierschaltung ohne weiteres möglich, Ladung 

von tieferen Zellen in höhere im String befindliche Zellen zu verschieben, ohne dass ein 

Transformator oder ähnliches verbaut werden muss.  

 

4.2.5 VERGLEICH DER LADUNGSAUSTAUSCHMETHODEN 

Im Vergleich zeigt sich, wenn hohe Balancierströme benötigt werden sollte zu induktiver 

Balancierung gegriffen werden. 
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Sind nur geringe Balancierströme nötig und es soll möglichst kein Wärmeverlust entstehen, sollte zur 

kapazitiven Balancierung gegriffen werden. 

Legt man Wert auf eine kleine Schaltung und benötigt trotzdem hohe Ströme, sollte zu resistiver 

Balancierung gegriffen werden. 

Methode  Balancierstrom 
[mA]  

Wärmeverlust  Bauteile pro 
Zelle 

Größe der 
Schaltung 

Induktiv  500 - 1000 nein 3 + 3 groß 

Kapazitiv  10 - 30 nein 2 mittel 

Resistiv  1 - 1000 ja 2 gering 

Tabelle 10: Vergleich möglicher Balancierschaltungen 

 

4.3 KOMMUNIKATION 

Besteht ein Akkupack aus sehr vielen in Serie geschalteten Zellen, muss die BMS-Platine aufgrund der 

hohen Spannungsunterschiede und der daraus resultierenden limitierten Anzahl an anschließbaren 

Zellen pro Schaltung, aus mehreren in Serie verschalteten BMS-Modulen bestehen. Um ein 

einheitliches Balancierziel zu finden, müssen diese Module untereinander kommunizieren können. 

Da die einzelnen Module allerdings mit unterschiedlichen Ground-Potentialen arbeiten, müssen die 

Kommunikationssignale vom Ground-Potential entkoppelt werden. Abbildung 42 verdeutlicht dieses 

Problem. 

 

Abbildung 42: Verschaltung von zwei BMS-Module in Serie 

Während bei dem ersten BMS-MoŘǳƭ αл ±ƻƭǘά ŀƭǎ DǊƻǳƴŘ-Potential verwendet wird, wird beim 

zweiten BMS-aƻŘǳƭ αмсΦу ±ƻƭǘά ŀƭǎ DǊƻǳƴŘ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΦ 

Der einfachste Weg dieses Problem zu lösen, ist die Entkoppelung der Kommunikationssignale von 

ihrem Ground Potential mit Hilfe von Optokopplern. Optokoppler erlauben es Signale potentialfrei 

,ohne Bezug zum Ground-Potential, zu übertragen. Dies wird erreicht, indem das zu übertragende 

Signal nicht elektrisch sondern elektromagnetisch übertragen wird. Abbildung 43 zeigt den typischen 

Aufbau eines Optokopplers. 
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Abbildung 43: Schematischer Aufbau eines Optokopplers 

Der Optokoppler besteht aus einer LED und einem Phototransistor. Je nachdem ob die LED durch 

eine Steuerspannung leuchtet oder nicht, schaltet der Phototransistor durch oder sperrt. Die 

Übertragung der Signale ist komplett potentialfrei. Der Potentialunterschied zwischen LED und 

Phototransistor darf bei handelsüblichen Optokopplern bis zu einigen tausend Volt betragen, ist also 

hoch genug um über mehrere hunderte Zellen hinweg zu kommunizieren.  

Neben der Verkabelung selbst stellt sich auch die Frage nach der eingesetzten 

Übertragungsschnittstelle. Auf marktüblichen Mikrocontrollern stehen meist drei Schnittstellen zur 

Auswahl, die alle genügend hohe Datenraten zur Verfügung stellen, um die benötigten Daten der 

BMS untereinander auszutauschen:  

- Inter-Integrated Circuit, kurz I2C 

- Serial Peripheral Interface, kurz SPI 

- Universal Asynchronous Receiver Transmitter, kurz UART 

Der I2C-Bus nutzt zwei Datenleitungen zur Kommunikation, von denen eine bidirektional  ausgelegt 

sein muss. Bidirektionale Entkopplung ist mit preiswerten Optokopplern nicht zu erreichen, sodass 

I2C für das Entwicklungskonzept dieser Arbeit ausscheidet. 

Der SPI-Bus nutzt keine bidirektionalen Signale, dafür benötigt er aber vier Signalleitungen und damit 

vier Optokoppler pro BMS Modul. 

Der UART nutzt zwei Signalleitungen. Eine zum Senden und eine zum Empfangen. Baut man eine 

Ringstruktur auf, wird pro BMS Modul lediglich ein Optokoppler benötigt. 

Im Hinblick auf die Anforderungen des BMS-Moduls, wie geringer Stromverbrauch, geringe Größe, 

wenige Bauteile und geringer Preis, empfiehlt es sich also UART als Übertragungsschnittstelle zu 

verwenden. 

 

4.4 FERTOGE HARDWARE ICΩS 

Neben allen vorgestellten Schaltungen besteht auch die Möglichkeit bereits fertig entwickelte und 

auf Batterie Management Systeme ausgelegte ICs (Integrated Circuit, deutsch: Integrierter 

Schaltkreis) zu verwenden, welche die Probleme αSpannung messenά, αLadung austauschenά und 
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αKommunikationά in einem Chip lösen. Abbildung 44 zeigt den typischen Aufbau eines solchen ICs 

anhand des  BMS IC LTC6802 von Linear Technology. 

 

Abbildung 44: Schematischer Aufbau LTC6802, aus Datenblatt 

Der IC besitzt 13 Eingänge zum direkten Messen der Zellspannungen, 12 Ausgänge zum Ansteuern 

einer Balancierschaltung, 2 Ein- und 2 Ausgänge zur Kommunikation zwischen mehreren in Serie 

verschalteten ICs und zusätzlich auch noch 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatursensoren. 

Zudem ist es bei dem LTC6802 noch möglich die 12 Ausgänge, die normalerweise nur zur 

Ansteuerung der Balancierschaltung vorgesehen sind, direkt zum resistiven Balancieren zu 

verwenden. 

Ein IC alleine beinhaltet also alle Schaltungen die benötigt werden, um ein Akkupack zu balancieren. 

Es existieren zahlreiche BMS-ICs von verschiedenen Herstellern mit mehr oder weniger der gleichen 

Funktionalität. Auf die bekanntesten wird im Folgenden kurz eingegangen. 
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4.4.1 ATA68705 

 
  

Hersteller Atmel 
Corporation 

Jahr 2009 

ADC 
12 Bit 
incremental 

Mikrocontroller 
Stromversorgung 

50 mA 

Stromverbrauch sleep 10 µA 
Stromverbrauch 
Active 

15 mA 

Zellen pro IC 3-6 
ICs pro String 16 
Kommunikation SPI 
Gehäuse VQFN 48 
Preis 5,40 ϵ 
Preis / Zelle 0,90 ϵ 

 
Sonstiges: 

- 2 ADC Anschlüsse für  einen 
Temperatursensor 

 
Abbildung 45: ATA6870 

4.4.2 AD72806 

 
  

Hersteller Analog Devices 
Jahr 2010 

ADC 
12 Bit 
successive 
approximation 

Mikrocontroller 
Stromversorgung 

5 mA 

Stromverbrauch 
sleep 

5 µA 

Stromverbrauch 
Active 

9 mA 

Zellen pro IC 4-6 
ICs pro String 8 
Kommunikation SPI 
Gehäuse LQFP 48 
Preis 8,50 ϵ 
Preis / Zelle 1,40 ϵ 

 
Sonstiges: 

- 6 Zusätzliche ADC Eingänge 

 
Abbildung 46: AD7280 

                                                             
5 www.atmel.com/devices/ata6870.aspx 
6 www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-
measurement/ad7280a/products/product.html 
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4.4.3 ISL9216+ISL92177 

 
  

Hersteller Intersil 
Jahr 2007 

ADC 
25mV 
Auflösung 

Mikrocontroller 
Stromversorgung 

35 mA 

Stromverbrauch 
sleep 

10 µA 

Stromverbrauch 
active 

0,5 mA 

Zellen pro IC 8-12 
ICs pro String 1 
Kommunikation I2C 

Gehäuse 
QFN 32 
+ QFN 24 

Preis 6,7л ϵ + 4,50 ϵ 
Preis / Zelle 0,90 ϵ 

 
Sonstiges: 

- Integrierte resistive 
Balancierschaltung bis 200mA 

 
Abbildung 47: ISL9216 + ISL9217 

4.4.4 LTC68028 

 
  

Hersteller Linear 
Technology 

Jahr 2008 

ADC 
12 Bit delta 
sigma 

Mikrocontroller 
Stromversorgung 

4 mA 

Stromverbrauch 
sleep 

60 µA 

Stromverbrauch 
active 

1,2 mA 

Zellen pro IC 4-12 
ICs pro String 10+ 
Kommunikation SPI 
Gehäuse SSOP 44 
Preis 15,40 ϵ 
Preis / Zelle 1,20 ϵ 

 
Sonstiges: 

- Integrierte resistive 

 
Abbildung 48: LTC6802 

                                                             
7 www.intersil.com/en/products/power-management/battery-management/cell-balancing-and-
safety/ISL9216.html#0.html 
8 www.linear.com/product/LTC6802-1 


























































































